
 VDFI-Normen-Übersicht von Februar 2025
Gültiges

Dokumentart Dokumenten- Ausgabe- Titel ersetzt Ausgabe-

nummer datum durch datum

DIN 15-1 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 128-20 1997-12

DIN 15-2 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 128-24 1999-12

DIN 29 zurückgezogen ohne Text
DIN ISO 2162

DIN ISO 2162-1

1976-06     

1994-08

DIN 125-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 7089

DIN EN ISO 7090

2000-11

2000-11

DIN 125-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 7089

DIN EN ISO 7090

2000-11

2000-11

DIN 128 zurückgezogen Federringe, gewölbt ersatzlos 1994-10

DIN 137 zurückgezogen Federscheiben, gewellt ersatzlos 1994-05

DIN 172 zurückgezogen Bundbohrbuchsen ersatzlos 1992-11

DIN 174 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 175 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 176 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 177 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10218-2 1996-08

DIN 178 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 179 zurückgezogen Bohrbuchsen ersatzlos 1992-11

DIN 202 1999-11 Gewinde - Übersicht

DIN 250 2002-04 Radien

DIN 267-9 zurückgezogen ohne Text
DIN ISO 4042

DIN EN ISO 4042

1992-06

2001-01

DIN 267-10 zurückgezogen

Mechanische Verbindungselemente; 

Technische Lieferbedingungen;

Feuerverzinkte Teile

DIN EN ISO 

10684
2004-11

DIN 267-15 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 2320 1998-03

DIN 432 zurückgezogen
Scheiben mit Außennase (Sicherungsbleche 

mit Nase)
ersatzlos 1983-11

DIN 433-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 7092 2000-11

DIN 433-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 7092 2000-11

DIN 472 2017-06
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen - 

Regelausführung und schwere Ausführung

DIN 472 Entwurf 2024-11
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen - 

Regelausführung und schwere Ausführung

DIN 522 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

4759-3
2000-09

DIN 668 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 671 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 861-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 3650 1999-02

DIN 862 zurückgezogen Meßschieber; Anforderungen, Prüfung

DIN EN ISO

13385-1

DIN EN ISO

13385-2

DIN 862 2015-03

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Messschieber - Grenzwerte für 

Messabweichungen

DIN 863-1 zurückgezogen

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Messschrauben - Teil 1: Bügelmessschrauben; 

Grenzwerte für Messabweichungen

DIN EN ISO 3611 2024-09
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DIN 863-2 1999-04

Prüfen geometrischer Größen - Meßschrauben 

- Teil 2: Einbaumeßschrauben, 

Tiefenmeßschrauben; Begriffe, Anforderungen, 

Prüfung

DIN 863-3 1999-04

Prüfen geometrischer Größen - Meßschrauben 

- Teil 3: Bügelmeßschrauben, 

Sonderausführungen; Konstruktionsmerkmale, 

Anforderungen, Prüfung

DIN 863-4 1999-04

Prüfen geometrischer Größen - Meßschrauben 

- Teil 4: Innenmeßschrauben; Begriffe, 

Anforderungen, Prüfung

vorgesehener 

Ersatz ist

DIN EN ISO 5059-

1 Entwurf

2024-02

DIN 878 2018-07

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Mechanische Messuhren - Grenzwerte für 

Messabweichungen

siehe auch DIN 

EN ISO 463

DIN 879-1 1999-06
Prüfen geometrischer Größen - Feinzeiger - 

Teil 1: Mit mechanischer Anzeige

DIN 912 zurückgezogen ohne Text
 DIN EN ISO 

4762
1998-02

DIN 928 2013-12 Vierkant-Schweißmuttern

DIN 951 zurückgezogen ohne Text DIN 950 2000-03

DIN 963 zurückgezogen ohne Text
 DIN EN ISO 

2009
1994-10

DIN 980 zurückgezogen ohne Text
 DIN EN ISO 

7042 + 10513
1998-02      

DIN 983 2021-06
Sicherungsringe mit Lappen (Halteringe) für 

Wellen

DIN 1013-1 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl für 

allgemeine Verwendung, Maße, zulässige Maß- 

und Formabweichugnen

DIN EN 10060 2004-02

DIN 1013-2 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl für 

besondere Verwendung, Maße, zulässige Maß- 

und Formabweichugnen

DIN EN 10060 2004-02

DIN 1014-1 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Vierkantstahl für 

allgemeine Verwendung, Maße, zulässige Maß- 

und Formabweichungen

DIN EN 10059 2004-02

DIN 1014-2 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Vierkantstahl für 

besondere Verwendung, Maße, zulässige Maß- 

und Formabweichungen

DIN EN 10059 2004-02

DIN 1015 zurückgezogen
Stabstahl; Warmgewalzter Sechskantstahl, 

Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen
DIN EN 10061 2004-02

DIN 1016 zurückgezogen ohne Text
DIN EN 10048

DIN EN 10051

1996-10

1997-11

DIN 1017-1 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl für 

allgemeine Verwendung, Maße, Gewichte, 

zulässige Abweichungen

DIN EN 10058 2004-02

DIN 1017-2 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl für 

besondere Verwendung (in Stabziehereien, 

Schraubenwerken usw.), Maße, Gewichte, 

zulässige Abweichungen

DIN EN 10058 2004-02

DIN 1018 zurückgezogen

Stabstahl; Warmgewalzter Halbrundstahl und 

Flachhalbrundstahl, Maße, Gewichte, zulässige 

Abweichungen

ersatzlos

DIN 1022 2004-04

Stabstahl - Warmgewalzter gleichschenkliger 

scharfkantiger Winkelstahl (LS-Stahl) - Maße, 

Masse und Toleranzen

Kostenloster Umtausch für Käufer 

der Vorgängerausgabe.
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DIN 1301-3 2018-02
Einheiten - Teil 3: Umrechnung von Nicht-SI-

Einheiten

Ersatz für DIN 

4890:1975-02

DIN 1319-1 1995-01
Grundlagen der Meßtechnik - Teil 1: 

Grundbegriffe

DIN 1319-2 2005-10
Grundlagen der Messtechnik - Teil 2: Begriffe 

für Messmittel

DIN 1319-3 1996-05

Grundlagen der Meßtechnik - Teil 3: 

Auswertung von Messungen einer einzelnen 

Meßgröße, Meßunsicherheit

DIN 1319-4 1999-02
Grundbegriffe der Meßtechnik - Teil 4: 

Auswertung von Messungen; Meßunsicherheit

DIN 1441 2009-08 Scheiben für Bolzen - Produktklasse C

DIN 1544 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10140 1996-10

DIN 1548 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10244-2 2001-07

DIN 1552-1 2008-06
Buchsen für Schienenfahrzeuge - Teil 1: 

Einpressbuchsen aus Stahl

DIN 1570 zurückgezogen

Warmgewalzter gerippter Federstahl; Maße, 

Gewichte, zulässige Abweichungen, statische 

Werte

DIN EN 10092-2 2004-01

DIN 1571 zurückgezogen Mittenwarzen für Federblätter

DIN 1573 zurückgezogen
Beilagen und Keile für Federbunde, für 

Schienenfahrzeuge

DIN 1592 1988-02
Schwere Rohrschellen aus Stahl, einlaschig 

mit Anzugmöglichkeit für Schienenfahrzeuge

DIN 1593 1988-02
Schwere Rohrschellen aus Stahl, zweilaschig 

mit Anzugmöglichkeit für Schienenfahrzeuge

DIN 1596 1988-02
Leichte Rohrschellen aus Stahl, einlaschig mit 

Anzugmöglichkeit für Schienenfahrzeuge

DIN 1599 zurückgezogen Kennzeichnungsarten für Stahl ersatzlos

DIN 1614-1 zurückgezogen

Flacherzeugnisse aus Stahl; Warmgewalztes 

Band und Blech; Technische 

Lieferbedingungen; Weiche unlegierte Stähle 

zum Kaltwalzen

ersatzlos

DIN 1614-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10111 1998-03

DIN 1623-2 zurückgezogen

Flacherzeugnisse aus Stahl; Kaltgewalztes 

Band une Blech; Technische 

Lieferbedingungen; Allgemeine Baustähle

DIN 1623 2009-05

DIN 1623 2009-05
Kaltgewalztes Band und Blech - Technische 

Lieferbedingungen - Allgemeine Baustähle

Ersatz für

DIN 1623-2

DIN 1624 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10139 1997-12

DIN 1652-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10277-1 1999-10

DIN 1652-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10277-2 1999-10

DIN 1652-3 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10277-4 1999-10

DIN 1652-4 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10277-5 1999-10

DIN 1653 2021-12
Oberflächenbeschaffenheit von Stahldrähten - 

Benennungen und deren Abkürzungen

DIN 1654-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10263-1 2002-02

DIN 1654-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10263-2 2002-02

DIN 1654-3 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10263-3 2002-02

DIN 1654-4 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10263-4 2002-02

DIN 1654-5 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10263-5 2002-02

Ausgabe 1980-01 

zurückgezogen, ersetzt durch 

DIN 1319-1:1995-01

ersatzlos;

empfohlen wird die Nutzung 

von DIN EN 14200

ersatzlos;

 empfohlen wird die Nutzung 

von DIN EN 14200
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DIN 1681 zurückgezogen
Stahlguß für allgemeine Verwendungszwecke; 

Technische Lieferbedingungen
DIN EN 10293 2005-06

DIN 1757 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12166 1998-04

DIN 1759 zurückgezogen                                ohne Text
DIN EN 13601

DIN EN 12167

2002-10

1998-04

DIN 1777 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1654 1998-03

DIN 1787 zurückgezogen Kupfer; Halbzeug ersatzlos

DIN 1791 zurückgezogen                               ohne Text
DIN EN 1652

DIN EN 13599

1998-03

2002-07

DIN 1913-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 499 1995-01

DIN 2076 zurückgezogen ohne Text

DIN EN 10218-2

DIN EN 12266

DIN EN 10270-1

1996-08

1998-04

2001-12

DIN 2077 zurückgezogen
Federstahl, rund, warmgewalzt; Maße, 

zulässige Maß- und Formabweichungen
ersatzlos

DIN 2078 zurückgezogen                               ohne Text
DIN EN 10264-1

DIN EN 10264-2

2002-06

2002-06

DIN 2088 zurückgezogen                                ohne Text DIN EN 13906-3 2002-07

DIN 2089-1 zurückgezogen                               ohne Text DIN EN 13906-1 2002-07

DIN 2089-2 zurückgezogen                                ohne Text DIN EN 13906-2 2002-07

DIN 2090 1971-01
Zylindrische Schraubendruckfedern aus 

Flachstahl; Berechnung

DIN 2091 1981-06
Drehstabfedern mit rundem Querschnitt; 

Berechnung und Konstruktion

DIN 2092 zurückgezogen Tellerfedern - Berechnung DIN EN 16984 2017-02

DIN 2093 zurückgezogen Tellerfedern - Qualitätsanforderungen - Maße DIN EN 16983 2017-02

DIN 2094 2006-09
Blattfedern für Straßenfahrzeuge - 

Anforderungen, Prüfung

DIN 2095 zurückgezogen

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten; Gütevorschriften für kaltgeformte 

Druckfedern

DIN EN 15800 2009-03

DIN 2096-1 1981-11

Zylindrische Schraubendruckfedern aus runden 

Drähten u. Stäben; Güteanforderung bei 

warmgeformten Druckfedern

DIN 2096-2 1979-01

Zylindrische Schraubendruckfedern aus runden 

Stäben; Güteanforderungen für 

Großserienfertigung

DIN 2097 1973-05

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten; Gütevorschriften für kaltgeformte 

Zugfedern

DIN 2098-1 zurückgezogen

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten; Baugrößen für kaltgeformte 

Druckfedern ab 0,5 mm Drahtdurchmesser

ersatzlos

DIN 2098-2 zurückgezogen

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten; Baugrößen für kaltgeformte 

Druckfedern unter 0,5 mm Drahtdurchmesser

ersatzlos

DIN 2099-1 2003-02

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten und Stäben - Teil 1: Angaben für 

kaltgeformte Druckfedern; Vordruck A

DIN 2099-2 2004-05

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten und Stäben - Teil 2: Angaben für 

kaltgeformte Zugfedern, Vordruck B

DIN 2099-3 2004-05

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten und Stäben - Teil 3: Angaben für 

warmgeformte Druckfedern, Vordruck C

DIN 2192 2002-08 Flachfedern; Güteanforderungen

DIN 2194 2002-08

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten u. Stäben; Gütevorschrift für 

kaltgeformte Drehfedern (Schenkelfedern)

Kostenloser Umtausch für Käufer 

der Vorgängerausgabe.

Siehe auch DIN ISO 2162-1
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DIN 2257-1 zurückgezogen
Begriffe der Längenprüftechnik; Einheiten, 

Tätigkeiten, Prüfmittel; Meßtechnische Begriffe

DIN 2257-2 zurückgezogen                                 ohne Text      ersatzlos

DIN 2393-1 zurückgezogen
Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit 

besonderer Maßgenauigkeit - Teil 1: Maße
DIN EN 10305-2 2003-02

DIN 2393-2 zurückgezogen

Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit 

besonderer Maßgenauigkeit - Teil 2: 

Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10305-2 2003-02

DIN 3019 1972-04
Flurförderzeuge; Trapezblockfedern für 

Laufachsen von Handwagen und Anhängern

DIN 4000-1 2019-03
Sachmerkmal-Listen - Teil 1: Begriffe und 

Grundsätze

DIN 4000-11 zurückgezogen Sachmerkmal-Leisten für Federn

DIN 4108-10 2021-11

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 

Gebäuden - Teil 10: Anwendungsbezogene 

Anforderungen an Wärmedämmstoffe

DIN 4620 zurückgezogen

Federstahl, warmgewalzt, mit gerundeten 

Schmalseiten für Blattfedern; Maße, 

Grenzabmaße, Gewichte, Statische Werte

DIN EN 10092-1 2004-01

DIN 4621 1995-12 Geschichtete Blattfedern - Federklammern

DIN 4626 1986-02 Geschichtete Blattfedern - Federschrauben

DIN 4760 1982-06
Gestaltabweichungen; Begriffe, 

Ordnungssystem

DIN 4760 Entwurf 2024-09
Gestaltabweichungen - Begriffe, 

Ordnungssystem

DIN 4761 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 8785 1999-10

DIN 4762 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 4287 1998-10

DIN 4763 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 4766-1 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 4768 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 4768-1 Beibl. 1 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 4775 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 4288 1998-04

DIN 4776 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

13565-1/-2
1998-04

DIN 4890 zurückgezogen
Inch - Millimeter; Grundlagen für die 

Umrechnung
DIN 1301-3 2018-02

DIN 5008 2020-03
Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- 

und Informationsverarbeitung

DIN 5296 1966-02 Ringe

DIN 5297-1 1979-02
Karabinerhaken mit rechteckigem Ring, 

Verschluß durch Blattfeder

DIN 5297-2 1979-02
Karabinerhaken mit rundem und ovalem Ring. 

Verschluß durch Blattfeder

DIN 5520 2002-07

Halbzeug für Schienenfahrzeuge - Biegeradien 

für Bleche und Bänder aus Aluminium und 

Aluminiumlegierungen

DIN 5539 zurückgezogen
Schwingungsdämpfer für Schienenfahrzeuge; 

Drehdämpfer
DIN EN 13802 2005-11

DIN 5540 zurückgezogen

Schwingungsdämpfer für Schienenfahrzeuge; 

Stoßdämpfer für horizontale und vertikale 

Anordnung

DIN EN 13802 2005-11

DIN 5542 1975-06 Blattfederenden für Schienenfahrzeuge

ersatzlos

Beuth-Verlag empfiehlt die 

Nutzung von DIN 1319-1:1995-

01, DIN 1319-2:2005-10, DIN EN 

ISO 14978:2006-11
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DIN 5543 1980-05
Blattfedern, Federsattelplatten, 

Federzwischenplatten für Federaufhängung

DIN 5544 zurückgezogen ohne Text DIN EN 14200 2001-10

DIN 5544-1 zurückgezogen

Parabelfedern für Schienenfahrzeuge - 

Hauptmaße, Ausführung, Anforderungen, 

Prüfung

DIN EN 14200 2004-05

DIN 5544-2 zurückgezogen
Parabelfedern für Schienenfahrzeuge - 

Einzelteile
DIN EN 14200 2004-05

DIN 5545 1991-05
Schakengehänge für Schienenfahrzeuge. Für 

Güterwagenlaufwerke mit Blattfedern

DIN 6784 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 13715 2000-12

DIN 6796 2009-08 Spannscheiben für Schraubenverbindungen

DIN 6888 2022-03
Mitnehmerverbindungen ohne Anzug - 

Scheibenfedern - Maße und Anwendung

DIN 6892 2012-08
Mitnehmerverbindungen ohne Anzug - 

Paßfedern - Berechnung und Gestaltung

DIN 6892 Entwurf 2025-02
Mitnehmerverbindungen ohne Anzug - 

Passfedern - Berechnung und Gestaltung

DIN 6904 zurückgezogen Federscheiben für Kombi-Schrauben
ersatzlos

2002-12

DIN 6905 zurückgezogen Federringe für Kombi-Schrauben
ersatzlos

2002-12

DIN 6924 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7040 / 10512
1998-02

DIN 6925 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7042 / 10513
1998-02

DIN 6930-1 2011-10
Stanzteile aus Stahl - Teil 1: Technische 

Lieferbedingungen

DIN 6930-2 2011-10
Stanzteile aus Stahl - Teil 2: 

Allgemeintoleranzen

DIN 6932 2011-10 Gestaltungsregeln für Stanzteile aus Stahl

DIN 6935 2011-10 Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl

DIN 6935 Beiblatt 1 2011-10

Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl - 

Beiblatt 1: Faktoren für Ausgleichswert 

<ypsilon> zur Berechnung der gestreckten 

Länge

DIN 6935 Beiblatt 2 2011-10

Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl - 

Beiblatt 2: Gerechnete Ausgleichswerte 

<ypsilon>

DIN 7150-1 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 286-1 1990-11

DIN 7150-2 zurückgezogen

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

System für Grenzmaße und Passungen - Teil 

2: Grenzlehren und Lehrung für glatte 

zylindrische Werkstücke

Ersatz für

DIN 7162

------------------

DIN EN ISO 1938-

1

DIN EN ISO 1938-

2

2016-03

2017-05

DIN 7151 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 286-1 1990-11

DIN 7152 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 286-1 1990-11

DIN 7154-1 zurückgezogen
ISO-Passungen für Einheitsbohrung; 

Toleranzfelder, Abmaße in µm

ersatzlos;

Beuth empfiehlt 

die Nutzung von 

DIN EN ISO 286-

1

DIN 7154-2 zurückgezogen
ISO-Passungen für Einheitsbohrung; 

Paßtoleranzen, Spiele u. Übermaße in µm
ersatzlos
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DIN 7155-1 zurückgezogen
ISO-Passungen für Einheitswelle; 

Toleranzfelder, Abmaße in µm

ersatzlos;

Beuth empfiehlt 

die Nutzung von 

DIN EN ISO 286-

1

DIN 7155-2 zurückgezogen
ISO-Passungen für Einheitswelle; 

Paßtoleranzen, Spiele und Übermaße in µm

ersatzlos;

Beuth empfiehlt 

die Nutzung von 

DIN EN ISO 286-

1

DIN 7157 zurückgezogen
Passungsauswahl; Toleranzfelder, Abmaße, 

Paßtoleranzen

ersatzlos;

Beuth empfiehlt 

die Nutzung von 

DIN EN ISO 286-

1

DIN 7157 Beiblatt zurückgezogen
Passungsauswahl; Toleranzfelderauswahl 

nach ISO/R 1829

DIN 7161 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 286-2 1990-11

DIN 7162 zurückgezogen
Arbeits- und Prüflehren für Längenmaße; 

Herstelltoleranzen und zulässige Abnutzung
DIN 7150-2 2007-02

DIN 7163 2017-03

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Arbeitslehren für Außenmaße mit 

Toleranzklasse nach DIN EN ISO 286-1 und 

DIN EN ISO 286-2 von 1 mm bis 500 mm 

Nennmaß und zugehörige Prüflehren - 

Lehrenmaße und Toleranzen

DIN 7164 2017-03

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Arbeitslehrdorne und Stichmaße mit 

kugelförmigen Endflächen für Innenmaße mit 

Toleranzklasse nach DIN EN ISO 286-1 und 

DIN EN ISO 286-2 von 1 mm bis 500 mm 

Nennmaß - Lehrenmaße und Toleranzen

DIN 7167 zurückgezogen

Zusammenahng zwischen Maß-, Form- und 

Parallelitätstoleranzen; Hüllbedingung ohne 

Zeichnungseintrag

Ersatz für

DIN 7184-1

---

empfohlen wird 

die Nutzung von 

DIN EN ISO 

14405-1

DIN 7168 zurückgezogen
Allgemeintoleranzen; Längen- u. Winkelmaße, 

Form u. Lage; Nicht für Neukonstruktionen
ersatzlos

DIN 7184-1 zurückgezogen ohne Text
DIN 7167

DIN ISO 1101

1987-01

1985-03

DIN 7186-1 zurückgezogen                                 ohne Text ersatzlos

DIN 7346 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

13337
1998-02

DIN 7952-1 1986-07 Blechdurchzüge mit Gewinde; Maße

DIN 7952-2 1971-10
Blechdurchzüge mit Gewinde; 

Vorlochdurchmesser

DIN 7970 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 1478 1999-12

DIN 7975 2016-04
Blechschraubenverbindungen - Anwendung, 

Richtwerte für Kernlochdurchmesser

DIN 7991 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

10642
1998-02

empfohlen wird die Nutzung 

von DIN EN ISO 286-1:2010-11
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DIN 7993 zurückgezogen
Runddraht-Sprengringe u. -Sprengringnuten für 

Wellen und Bohrungen

DIN 9925

DIN 9926

2016-11

2016-11

DIN 8200 zurückgezogen
Strahlverfahrenstechnik; Begriffe, Einordnung 

der Strahlverfahren
ersatzlos

DIN 8201-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

11124-1 / 11126-1
1997-06

DIN 8201-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

11124-3/-4
1997-10

DIN 8201-3 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

11124-2/-3
1997-10

DIN 8201-4 zurückgezogen Feste Strahlmittel; Stahldrahtkorn ersatzlos 1985-07

DIN 8201-5 zurückgezogen
Feste Strahlmittel; natürlich, mineralisch; 

Quarzsand
ersatzlos 1985-07

DIN 8201-6 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

11126-7
1999-10

DIN 8201-7 zurückgezogen
Feste Strahlmittel, synthetisch, mineralisch; 

Glasperlen
ersatzlos 1985-07

DIN 8252 zurückgezogen Federstege für Armbanduhren ersatzlos

DIN 8287 zurückgezogen Triebfedern; Begriffe, Anforderungen, Prüfung ersatzlos

DIN 8304 zurückgezogen Spiralfedern für Uhren; Kenn-Nummern ersatzlos

DIN 8528-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1011-2 2001-05

DIN 8563-10 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

14555
1998-12

DIN 8570-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

13920
1996-11

DIN 8570-3 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

13920
1996-11

DIN 9021 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7093-1/-2
2000-11

DIN 9045 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 9830 2011-10 Schnittgrathöhen an Stanzteilen

DIN 9835-1 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 10069-1 2000-03

DIN 9835-1 Beibl. 1 1987-03
Elastomer-Druckfedern für Werkzeuge der 

Stanztechnik; Feder-Kennlinien
DIN ISO 10069-1 2000-03

DIN 9835-2 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 10069-2 2000-03

DIN 9859-3 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 10242-1 2000-03

DIN 9859-5 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 10242-2 2000-03

DIN 9870-1 1974-10

Begriffe der Stanztechnik; Fertigungsverfahren 

und Werkzeuge, Allgemeine Begriffe und 

alphabetische Übersicht

DIN 9870-2 1972-10
Begriffe der Stanztechnik; Fertigungsverfahren 

und Werkzeuge zum Zerteilen

DIN 9870-3 1972-10
Begriffe der Stanztechnik; Fertigungsverfahren 

u. Werkzeuge zum Biegeumformen

DIN 9873-1 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 6753-1 2000-03

DIN 9873-1 Entwurf zurückgezogen ohne Text DIN ISO 6753-1 2000-03

DIN 9925 2019-12 Runddraht-Sprengringe für Wellen
Ersatz für

DIN 7993
1970-04

DIN 9926 2019-12 Runddraht-Sprengringe für Bohrungen
Ersatz für

DIN 7993
1970-04

DIN 11024 1973-01 Federstecker

siehe auch

VG 95651-11

2003-07
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DIN 11747 1992-02
Landmaschinen und Traktoren; Blattfedern für 

Transportanhänger; Maße

DIN 15112 1979-05
Federzüge; Sicherheitstechnische 

Anforderungen und Prüfung

DIN 16742 zurückgezogen
Kunststoff-Formteile - Toleranzen und 

Abnahmebedingungen

Ersatz für

DIN 16901

---

DIN ISO 20457 2020-03

DIN 16901 1982-11
Kunststoff-Formteile; Toleranzen und 

Abnahmebedingungen für Längenmaße

Ersatz:

DIN 16742

DIN 17007-1 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 17007-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10027-2 1992-09

DIN 17007-3 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 17007-4 2012-12
Werkstoffnummern - Teil 4: Systematik der 

Hauptgruppen 2 und 3: Nichteisenmetalle

DIN 17014-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10052 1994-01

DIN 17014 Beiblatt 2 zurückgezogen

Wärmebehandlung von Eisen und Stahl; 

Fremdsprachige Übersetzung von 

Fachausdrücken

DIN 17014-3 1976-05
Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen; 

Kurzangabe von Wärmebehandlungen

DIN 17100 zurückgezogen ohne Text

DIN EN 10222-1

DIN EN 10025

DIN EN 10250-1/-

2

1998-09

1994-03

1999-12

DIN 17111 zurückgezogen

Kohlenstoffarme unlegierte Stähle für 

Schrauben, Muttern und Niete; Technische 

Lieferbedingungen

ersatzlos

DIN 17145 zurückgezogen
Runder Walzdraht für Schweißzusätze; 

Technische Lieferbedingungen
ersatzlos

DIN 17210 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10084 1998-06

DIN 17211 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10085 2001-07

DIN 17212 zurückgezogen
Stähle für Flamm- und Induktionshärten; 

Gütevorschriften

DIN EN 10083-1

DIN EN 10083-2

DIN EN 10083-3

2006-10

2006-10

2006-10

DIN 17221 zurückgezogen
Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn; 

Technische Lieferbedingungen
DIN EN 10089 2003-04

DIN 17222 zurückgezogen ohne Text
DIN EN 10132-1

DIN EN 10132-4

2000-05

2000-05

DIN 17223-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10270-1 2001-12

DIN 17223-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10270-2 2001-12

DIN 17224 zurückgezogen
Federdraht und Federband aus nichtrostenden 

Stählen; Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10151

DIN EN 10270-3

2003-02

2001-08

DIN 17225 zurückgezogen
Warmfeste Stähle für Federn; 

Güteeigenschaften
ersatzlos

DIN 17243 zurückgezogen ohne Text

DIN EN 10222-1

DIN EN 10222-2

DIN EN 10273

1998-09

2000-04

2000-04

DIN 17350 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 4957 2001-02

DIN 17350 Beiblatt 1 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 4957 2001-02

DIN 17350-10 zurückgezogen

Werkzeugstähle; Maße und zulässige 

Abweichungen für gewalzten oder 

geschmiedeten sowie für vorbearbeiteten oder 

feinstbearbeiteten Stabstahl

ersatzlos

DIN 17440 zurückgezogen
Nichtrostende Stähle - Technische 

Lieferbedingungen für gezogenen Draht
DIN EN 10088-3 2005-09

DIN 17441 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10028-7 2000-06

DIN 17652 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1977 1998-05

DIN 17660 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 17662 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

ersatzlos

Beuth-Verlag empfiehlt die 

Nutzung von DIN EN 10052
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DIN 17663 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 17664 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 17665 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 17666 zurückgezogen
Niedriglegierte Kupfer-Knetlegierungen; 

Zusammensetzung
ersatzlos

DIN 17670-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1652 1998-03

DIN 17670-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1652 1998-03

DIN 17672-1 zurückgezogen ohne Text

DIN EN 12163

DIN EN 12164

DIN EN 12165

DIN EN 12167

1998-04

2000-09

1998-04

1998-04

DIN 17672-2 zurückgezogen ohne Text

DIN EN 12163

DIN EN 12164

DIN EN 12165

DIN EN 12167

1998-04

2000-09

1998-04

1998-04

DIN 17677-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12166 1998-04

DIN 17677-2 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12166 1998-04

DIN 17682 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12166 1998-04

DIN 17743 2002-09
Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer; 

Zusammensetzung

DIN 17744 2020-12
Nickel-Knetlegierungen mit Molybdän und 

Chrom - Zusammensetzung

DIN 17750 2021-05
Bänder und Bleche aus Nickel und Nickel-

Knetlegierungen - Eigenschaften

DIN 17863 zurückgezogen Drähte aus Titan ersatzlos

DIN 17933-42 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12166 1998-04

DIN 18262 1969-05
Einstellbare, nicht tragendes Federband für 

Feuerschutztüren

DIN 20579-1 1986-07 Pufferfedern für Förderwagen; Berechnungen

DIN 20579-2 1986-07 Pufferfedern für Förderwagen; Anforderungen

DIN 25005 2005-09
Schienenfahrzeuge - Darstellungsregeln - 

Orientierungsrichtung, Bauteilkennung

Ersatz für

DIN 25006

DIN 25006 zurückgezogen ohne Text DIN 25005 1998-10

DIN 25424-1 zurückgezogen Fehlerbaumanalyse; Methoden u. Bildzeichen ersatzlos

DIN 25448 zurückgezogen Ausfalleffektanalyse (FMEA) DIN EN 60812 2006-11

DIN 28134 1958-03

Chemische Apparate; Hängefedern für 

Schalenkupplungen bei senkrechten 

Rührerwellen

DIN 30640 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 30640 Beiblatt 1 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 30640 Beiblatt 2 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 30640 Beiblatt 3 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 30640 Beilbatt 4 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 31051 2019-06 Grundlagen der Instandhaltung
siehe auch

DIN EN 13306

DIN 34016 zurückgezogen
Blattfedern; Federgundplatten für 

Federaufhängung
ersatzlos

DIN 40080 zurückgezogen ohne Text DIN ISO 2859-1 1993-04

DIN 40500-1 zurückgezogen                                 ohne Text DIN EN 13599 2002-07

DIN 40500-2 zurückgezogen                                 ohne Text DIN EN 13600 2002-07

DIN 40500-3 zurückgezogen                                 ohne Text DIN EN 13605 2002-10

DIN 40500-4 zurückgezogen                                 ohne Text DIN EN 13602 2002-07

DIN 40500-5 zurückgezogen                                 ohne Text DIN EN 13602 2002-07

DIN 40501-4 zurückgezogen
Aluminium für die Elektrotechnik; Drähte aus 

Reinaluminium, Technische Lieferbedingungen 
ersatzlos

DIN 42013 1988-08
Federscheiben zur axialen Anstellung von 

Kugellagern bei Kleinmotoren

DIN 43801-1 1976-08 Elektrische Meßgeräte; Spiralfedern; Maße

DIN 46244 zurückgezogen Flachstecker am Gerät für Steckhülsen ersatzlos
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DIN 46244-2 zurückgezogen Flachstecker am Gerät, geschlitzte Ausführung ersatzlos

DIN 46247-1 zurückgezogen
Steckhülsen ohne Isolierhülse, für 

Steckerbreite 2,8
ersatzlos

DIN 46247-2 zurückgezogen
Steckhülsen ohne Isolierhülse, für 

Steckerbreite 4,8
ersatzlos

DIN 46247-3 zurückgezogen
Steckhülsen ohne Isolierhülse, für 

Steckerbreite 6,3
ersatzlos

DIN 46247-4 zurückgezogen
Steckhülsen ohne Isolierhülse, für 

Steckerbreite 9,5
ersatzlos

DIN 48063-1 zurückgezogen Federsplinte; Maße

DIN 50018 zurückgezogen
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit 

schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

DIN 50021 zurückgezogen
Sprühnebelprüfung mit verschiedenen Natrium-

Chlorid-Lösungen
DIN EN ISO 9227 2006-10

DIN 50049 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10204 1995-08

DIN 50100 2022-12

Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und 

Auswertung von zyklischen Versuchen mit 

konstanter Lastamplitude für metallische 

Werkstoffproben und Bauteile 

DIN 50101-1 zurückgezogen

Prüfung metallischer Werkstoffe; 

Tiefungsversuch an Blechen und Bändern mit 

einer Breite <größer => 90 mm (nach 

Erichsen), Dickenbereich: 0,2 mm bis 2 mm

DIN EN ISO 

20482
2003-12

DIN 50101-2 zurückgezogen

Prüfung metallischer Werkstoffe; 

Tiefungsversuch an Blechen und Bändern mit 

einer Breite von <größer => 90 mm (nach 

Erichsen), Dickenbereich: über 2 mm bis 3 mm

DIN EN ISO 

20482
2003-12

DIN 50102 zurückgezogen

Prüfung metallischer Werkstoffe; 

Tiefungsversuch an schmalen Bändern (nach 

Erichsen), Breitenbereich: 30 mm bis unter 90 

mm

DIN EN ISO 

20482
2003-12

DIN 50103-3 2017-05

Prüfung metallischer Werkstoffe - Härteprüfung 

nach Rockwell - Teil 3: Modifizierte Rockwell-

Verfahren Bm und Fm für Feinblech aus Stahl

DIN 50106 2023-02
Prüfung metallischer Werkstoffe - 

Druckversuch bei Raumtemperatur

DIN 50109 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1561 1997-08

DIN 50111 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 7438 2000-07

DIN 50113 2018-12
Prüfung metallischer Werkstoffe - 

Umlaufbiegeversuch

DIN 50115 zurückgezogen

Prüfung metallischer Werkstoffe; 

Kerbschlagbiegeversuch; Besondere 

Probenform und Auswerteverfahren

DIN EN ISO 148-

1
2011-01

DIN 50118 zurückgezogen ohne Text
DIN EN 10291 / 

10291 Beiblatt 1
2001-01

DIN 50125 2022-08 Prüfung metallischer Werkstoffe - Zugproben

DIN 50133 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6507-1
1998-01

DIN 50150 zurückgezogen
Prüfung metallischer Werkstoffe - Umwertung 

von Härtewerten

DIN EN ISO 

18265
2004-02

DIN 50151 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12384 1999-03

DIN 50153 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 7799 2000-07

dafür kann DIN EN 60372 

angewendet werden

ersatzlos;

die Nutzung von

DIN EN ISO 22479:2022-08

wird empfohlen
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DIN 50163-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 1043-1 1996-02

DIN 50190-1 zurückgezogen
Härtetiefe wärmebehandelter Teile; Ermittlung 

der Einsatzhärtungstiefe
DIN EN ISO 2639 2003-04

DIN 50190-2 zurückgezogen
Härtetiefe wärmebehandelter Teile; Ermittlung 

der Einhärtungstiefe nach Randschichthärten
DIN EN 10328 2005-04

DIN 50190-3 zurückgezogen
Härtetiefe wärmebehandelter Teile; Ermittlung 

der Nitrierhärtetiefe

DIN EN ISO 

18203
2022-07

DIN 50190-4 zurückgezogen

Lasertechnik - Härtetiefe wärmebehandelter 

Teile - Teil 4: Ermittlung der Schmelzhärtetiefe 

und der Schmelztiefe

ersatzlos

DIN 50191 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 642 2000-01

DIN 50192 zurückgezogen Ermittlung der Entkohlungstiefe
DIN EN ISO

3887
2003-10

DIN 50311 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

11125-3
1997-11

DIN 50601 zurückgezogen

Metallographische Prüfverfahren; Ermittlung 

der Ferrit- oder Austenitkorngröße von Stahl 

und Eisenwerkstoffen

DIN EN ISO 643 2003-09

DIN 50900-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 8044 1999-11

DIN 50900-2 zurückgezogen

Korrosion von Metallen und Legierungen - 

Grundbegriffe und Definition-Informationen; 

Ergänzung elektrochemischer Begriffe

ersatzlos;

es wird die 

Nutzung von DIN 

EN ISO 

8044:2015-12 

empfohlen

DIN 50900-3 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 8044 1999-11

DIN 50902 zurückgezogen

Schichten für den Korrosionsschutz von 

Metallen; Begriffe, Verfahren und 

Oberflächenvorbereitung

ersatzlos

DIN 50903 zurückgezogen
Metallische Überzüge; Poren, Einschlüsse, 

Blasen und Risse, Begriffe

ersatzlos;

es  wird die 

Nutzung von DIN 

EN ISO 

18332:2008-04 

empfohlen

DIN 50905-1 2022-09
Korrosion der Metalle - 

Korrosionsuntersuchungen - Teil 1: Grundsätze

DIN 50905-2 2022-09

Korrosion der Metalle - 

Korrosionsuntersuchungen - Teil 2: 

Korrosionsgrößen bei gleichmäßiger 

Flächenkorrosion

DIN 50905-3 2022-09

Korrosion der Metalle - 

Korrosionsuntersuchungen - Teil 3: 

Korrosionsgrößen bei ungleichmäßiger und 

örtlicher Korrosion ohne mechanische 

Belastung

DIN 50905-4 2018-03

Korrosion der Metalle - 

Korrosionsuntersuchungen - Teil 4: 

Durchführung von chemischen 

Korrosionsversuchen ohne mechanische 

Belastung in Flüssigkeiten im Laboratorium

DIN 50914 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

3651-2
1998-08

DIN 50938 2018-01
Brünieren von Bauteilen aus Eisenwerkstoffen - 

Anforderungen und Prüfverfahren
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DIN 50938 Entwurf 2024-10
Brünieren von Bauteilen aus Eisenwerkstoffen - 

Anforderungen und Prüfverfahren

DIN 50942 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12476 2001-10

DIN 50959 zurückgezogen

Galvanische Überzüge; Hinweise auf das 

Korrosionsverhalten galvanischer Überzüge auf 

Eisenwerkstoffen unter verschiedenen 

Klimabeanspruchungen

ersatzlos

DIN 50960-1 zurückgezogen

Galvanische und chemische Überzüge; 

Bezeichnung und Angaben in technischen 

Unterlagen

ersatzlos

- - -

siehe auch

DIN EN 1403

1998-10

DIN 50960-2 2006-01
Galvanische Überzüge - Teil 2: 

Zeichnungsangaben

DIN 50961 zurückgezogen

Galvanische Überzüge - Zinküberzüge auf 

Eisenwerkstoffen - Begriffe, Korrosionsprüfung 

und Korrosionsbeständigkeit

siehe auch

DIN EN 12329, 

12330

---

DIN 50962

2000-09

2020-02

DIN 50962 2020-02

Galvanische Überzüge - Chromatierte Zink- 

und Zinklegierungsüberzüge auf 

Eisenwerkstoffen

Ersatz für

DIN 50961

DIN 50965 2020-04
Galvanische Überzüge - Zinnüberzüge auf 

Eisen- und Kupferwerkstoffen

DIN 50967 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12540 2000-07

DIN 50968 zurückgezogen ohne Text DIN EN 12540 2000-07

DIN 50969 zurückgezogen

Beständigkeit hochfester Bauteile aus Stahl 

gegen wasserstoffinduzierten Sprödbruch; 

Nachweis durch Verspannungsprüfung sowie 

vorbeugende Maßnahmen

DIN 50969-1 2009-06

DIN 50969-1 2009-06

Vermeidung fertigungsbedingter 

wasserstoffinduzierter Sprödbrüche bei 

hochfesten Bauteilen aus Stahl - Teil 1: 

Vorbeugende Maßnahmen

Ersatz für

DIN 50969

DIN 50969-2 2013-04

Vermeidung fertigungsbedingter 

wasserstoffinduzierter Sprödbruche bei 

hochfesten Bauteilen aus Stahl - Teil 2: 

Prüfungen

Ersatz für

DIN 50969

DIN 50976 zurückgezogen ohne Text

DIN EN ISO

1461

1461 Beiblatt 1

1999-03

DIN 50982-3 zurückgezogen

Messung Schichtdicken; Allgemeine 

Arbeitsgrundlagen; Auswahl der Verfahren und 

Durchführung der Messungen

DIN EN ISO

3882
2003-10

DIN 50984 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 2360 1995-04

DIN 51211 zurückgezogen
Prüfung metallischer Werkstoffe; Hin- und 

Herbiegeversuch an Drähten
DIN ISO 7801 2008-10

DIN 51212 zurückgezogen
Prüfung metallischer Werkstoffe; 

Verwindeversuch an Drähten
DIN ISO 7800 2008-10

DIN 51213 zurückgezogen ohne Text
DIN EN 10244-2

DIN EN 10244-4

2001-07

2001-07

DIN 51214 2009-08
Prüfung von Stahl - Knoten-Zugversuch an 

Runddrähten

DIN 51215 zurückgezogen

Prüfung metallischer Werkstoffe; 

Wickelversuch an Drähten, Allgemeine 

Angaben

DIN ISO 7802 2008-10

DIN 51220 2022-10

Werkstoffprüfmaschinen - Allgemeines zu 

Anforderungen an Werkstoffprüfmaschinen 

und zu deren Kalibrierung und Überprüfung

Ersatz für DIN 

51300
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DIN 51221-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7500-1 Beiblatt 1
1999-11

DIN 51221-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7500-1 Beiblatt 1
1999-11

DIN 51223 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7500-1 Beiblatt 1
1999-11

DIN 51225 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6507-2
1998-01

DIN 51230 zurückgezogen

Werkstoffprüfmaschinen; Dynstat-Geräte zur 

Bestimmung von Biegefestigkeit und 

Schlagzähigkeit an kleinen Proben

DIN 53435 2018-09

DIN 51232 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

7500-1 Beiblatt 2
1999-11

DIN 51300 zurückgezogen ohne Text DIN 51220

DIN 51303 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6507-3
1998-01

DIN 53145 zurückgezogen ohne Text DIN 53145-1/-2 2000-03

DIN 53153 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 2815 1998-06

DIN 53157 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 1522 2000-09

DIN 53167 zurückgezogen ohne Text  DIN EN ISO 7253 2002-04

DIN 53209 zurückgezogen Bezeichnung des Blasengrades von Anstrichen
DIN EN ISO

4628-2
2004-01

DIN 53210 zurückgezogen
Bezeichnung des Rostgrades von Anstrichen 

und ähnlichen Beschichtungen

DIN EN ISO

4628-3
2004-01

DIN 53435 2024-10
Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und 

Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern

Ersatz für

DIN 51230
1977-12

DIN 53804-1 2002-04
Statistische Auswertung - Teil 1: 

Kontinuierliche Merkmale

DIN 54131-1 zurückgezogen                                 ohne Text
DIN EN ISO 

9934-3
2002-10

DIN 54132 zurückgezogen

Zerstörungsfreie Prüfung; Bestimmung der 

Eigenschaften von Prüfmitteln für die 

Magnetpulverprüfung

DIN EN ISO

9934-2
2003-03

DIN 54152-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 571-1 1997-03

DIN 54152-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

3452-2
2000-06

DIN 55350 Beiblatt 1 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Struktur und Gesamt-Stichwortverzeichnis
ersatzlos

DIN 55350 2021-10 Begriffe zum Qualitätsmanagement

Ersatz für

DIN 55350-11

DIN 55350-12

DIN 55350-15

DIN 55350-17

2008-05

1989-03

1986-02

1988-08

DIN 55350-11 zurückgezogen
Begriffe zum Qualitätsmanagement - Teil 11: 

Ergänzung zu DIN EN ISO 9000:2005
DIN 55350 2021-10

DIN 55350-12 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Merkmalsbezogene Begriffe

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

DIN 55350

2009-10

2013-12

2021-10
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DIN 55350-13 zurückgezogen

Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe zur Genauigkeit von 

Ermittlungsverfahren und 

Ermittlungsergebnissen

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

Es wird die 

Nutzung von DIN 

ISO 3534-1:2009-

10 und DIN ISO 

3534-2:2013-12 

empfohlen

2013-12

DIN 55350-14 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Probennahme

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

ersatzlos

DIN 55350-15 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe zu Mustern
DIN 55350 2021-10

DIN 55350-17 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Qualitätsprüfungsarten
DIN 55350 2021-10

DIN 55350-18 1987-07

Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik - 

Begriffe zu Bescheinigungen über die 

Ergebnisse von Qualitätsprüfungen; 

Qualitätsprüf-Zertifikate

DIN 55350-21 zurückgezogen

Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Statistik; Zufallsgrößen und 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2 2013-12

DIN 55350-22 zurückgezogen

Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Statistik; Spezielle 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

Es wird die 

Nutzung von DIN 

ISO 3534-1:2009-

10 und DIN ISO 

3534-2:2013-12 

empfohlen

2013-12

DIN 55350-23 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Statistik; Beschreibende Statistik

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

Es wird die 

Nutzung von DIN 

ISO 3534-1:2009-

10 und DIN ISO 

3534-2:2013-12 

empfohlen

2013-12

DIN 55350-24 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Statistik; Schließende Statistik

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

Es wird die 

Nutzung von DIN 

ISO 3534-1:2009-

10 und DIN ISO 

3534-2:2013-12 

empfohlen

2013-12
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DIN 55350-31 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der Annahmestichprobenprüfung

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

Es wird die 

Nutzung von DIN 

ISO 3534-1:2009-

10 und DIN ISO 

3534-2:2013-12 

empfohlen

2013-12

DIN 55350-33 zurückgezogen
Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Begriffe der statistischen Prozeßlenkung (SPC)

DIN ISO 3534-1

DIN ISO 3534-2

---

Es wird die 

Nutzung von DIN 

ISO 3534-1:2009-

10 und DIN ISO 

3534-2:2013-12 

empfohlen

2013-12

DIN 55350-34 zurückgezogen

Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; 

Erkennungsgrenze, Erfassungsgrenze und 

Erfassungsvermögen

DIN ISO 11843-1 2004-09

DIN 55928-4 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

12944-4
1998-07

DIN 55996-1 zurückgezogen

Beschichtungsstoffe - Prüfung der 

Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 

1: Multischlagprüfung

DIN EN ISO

20567-1
2007-01

DIN
55996-1

Berichtigung 1
zurückgezogen Berichtigungen zu DIN 55996-1:2001-04

DIN EN ISO

20567-1
2007-01

DIN 55996-3 zurückgezogen

Beschichtungsstoffe - Prüfung der 

Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 

3: Einzelschlagprüfung mit frei fliegendem 

Schlagkörper

DIN EN ISO 

20567-3
2013-04

DIN 59110 zurückgezogen
Walzdraht aus Stahl; Maße, zulässige 

Abweichungen, Gewichte
DIN EN 10017 2005-01

DIN 59145 zurückgezogen

Federstahl, warmgewalzt, mit 

halbkreisförmigen Schmalseiten, für 

Blattfedern; Maße, Gewichte, zulässige 

Abweichungen, statische Werte

DIN EN 10092-1 2004-01

DIN 59146 zurückgezogen

Federstahl, warmgewalzt, mit rechteckigem  

Querschnitt und gerundeten Kanten für 

Blattfedern; Maße, Grenzabmaße, Gewichte, 

statische Werte

DIN EN 10092-1 2004-01

DIN 59200 2001-05

Flacherzeugnisse aus Stahl - Warmgewalzter 

Breitflachstahl - Maße, Masse, Grenzabmaße, 

Formtoleranzen und Grenzabweichungen der 

Masse

DIN 59232 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10143 1993-03

DIN 59360 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 59361 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10278 1999-12

DIN 59381 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10258 1997-07

DIN 59382 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10259 1997-07

DIN 59675 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 65450 zurückgezogen ohne Text DIN EN 4179 2000-04

DIN 66066-3 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN 70010 2001-04

Systematik der Straßenfahrzeuge - Begriffe für 

Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und 

Anhängefahrzeuge

DIN 70951 zurückgezogen ohne Text ersatzlos
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DIN 71805 1990-11
Winkelgelenke; Kugelpfannen, 

Sicherungsbügel

DIN 73123 zurückgezogen ohne Text ohne Ersatz

DIN 73130 1989-07 Sprengringe aus Runddraht für Kolbenbolzen

DIN 95361 1997-03 Elastomer-Federelemente - Schienen

DIN 95362 1996-09 Elastomer-Federelemente, hohlprismatisch

DIN 95363 1994-07
Elastomer-Federelemente, zylindrisch; Formen 

A bis F

DIN 95364 1994-07
Elastomer-Federelemente; Anschlagpuffer, 

Formen A bis G

DIN 95365 1997-06
Elastomer-Federelemente - Hut-Lager - 

Formen A bis K

DIN 95366 1996-04
Elastomer-Federelemente - Topf-Lager mit und 

ohne Abreißsicherung,  Formen A bis G

DIN 95367 1998-11
Elastomer-Federelemente - Dach-Lager 

Formen A und B

DIN 95367 Entwurf 2021-08
Elastomer-Federelemente - Dach-Lager 

Formen A und B

DIN 95368 1998-08
Elastomer-Federelemente - Konus-Lager 

Formen A bis C

DIN 95369 1998-08
Elastomer-Federelemente - Kappen-Lager 

Form A

DIN 95406 1999-07
Elastomer-Federelemente - Flansch-Lager - 

Formen A bis P

DIN 95407 1998-08 Luftfederelemente - Membranform

DIN 95408 1999-10
Federelemente - Stauchbügel-Federelemente - 

Form J

DIN EN 473 zurückgezogen

Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und 

Zertifizierung von Personal der 

zerstörungsfreien Prüfung - Allgemeine 

Grundlagen

DIN EN ISO 9712 2012-12

DIN EN 473 Beiblatt 1 zurückgezogen ohne Text DIN EN 473 2001-03

DIN EN 571-1 zurückgezogen
Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - 

Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Ersatz für

DIN 54152-1

- - -

DIN EN ISO 3452-

1

2013-09

DIN EN 573-3 2024-03

Aluminium und Aluminiumlegierungen - 

Chemische Zusammensetzung und Form von 

Halbzeug - Teil 3: Chemische 

Zusammensetzung und Erzeugnisformen

DIN EN 600 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

4074
2002-07

DIN EN 1403 zurückgezogen

Korrosionsschutz von Metallen - Galvanische 

Überzüge - Verfahren für die Spezifizierung 

allgemeiner Anforderungen

DIN EN ISO 

27830
2013-11

DIN EN 1412 2017-01
Kupfer und Kupferlegierungen - Europäisches 

Werkstoffnummernsystem

DIN EN 1571 zurückgezogen Strichcodierung - Datenkennzeichen ersatzlos

DIN EN 1572 zurückgezogen
Strichcodierung - Identifikationsschlüssel für 

Transporteinheiten
ersatzlos

DIN EN 1573 2016-02
Strichcodierung - Branchenübergreifendes 

Transportetikett

DIN EN 1652 1998-03

Kupfer- und Kupferlegierungen - Platten, 

Bleche, Bänder, Streifen und Ronden zur 

allgemeinen Verwendung

Ersatz für

DIN 1791

DIN 17670-1, -2

Auf Seite_33, 

Tabelle_8, ist in der 

Spalte_"Dicke 

(Nennmaß)", letzte 

Zeile, der Vermerk 

"über_15" durch 

"über_5" zu 

ersetzen.
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DIN EN
1652

Kurzverfahren
2000-01 Informationen beim zuständigen NA

DIN EN 1654 2019-05
Kupfer und Kupferlegierungen - Bänder für 

Federn und Steckverbinder

Ersatz für

DIN 1777

DIN EN 1977 2013-04
Kupfer und Kupferlegierungen - Vordraht aus 

Kupfer

Ersatz für

DIN 17652

DIN EN 10002-1 2001-12
Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: 

Prüfverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN ISO

6892-1
2009-12

DIN EN 10002-5 zurückgezogen
Metallische Werkstoffe; Zugversuch; Teil 5: 

Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur

DIN EN ISO 6892-

2
2011-05

DIN EN 10003-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6506-1
1999-10

DIN EN 10003-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6506-2
1999-10

DIN EN 10016-1 zurückgezogen

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen 

und/oder Kaltwalzen - Teil 1: Allgemeine 

Anforderungen

DIN EN ISO 

16120-1
2011-10

DIN EN 10016-2 zurückgezogen

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen 

und/oder Kaltwalzen - Teil 2: Besondere 

Anforderungen an Walzdraht für allgemeine 

Verwendung

DIN EN ISO 

16120-2
2011-10

DIN EN 10016-3 zurückgezogen

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen 

und/oder Kaltwalzen - Teil 3: Besondere 

Anforderungen an Walzdraht aus 

unberuhigtem und ersatzunberuhigtem Stahl 

mit niedrigem Kohlenstoffgehalt

DIN EN ISO 

16120-3
2011-10

DIN EN 10016-4 zurückgezogen

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen 

und/Oder Kaltwalzen - Teil 4: Besondere 

Anforderungen an Walzdraht für 

Sonderanwendungen

DIN EN ISO 

16120-4
2011-10

DIN EN 10017 2005-01
Walzdraht aus Stahl zum Ziehen und/oder 

Kaltwalzen - Maße und Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 59110

DIN EN 10021 2007-03
Allgemeine technische Lieferbedingungen für 

Stahlerzeugnisse

DIN EN 10025 zurückgezogen
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten 

Baustählen; Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 17100 /

ersetzt durch

DIN EN 10025-1

DIN EN 10025-2

2005-02

2005-02

DIN EN 10025-1 2005-02

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 1: Allgemeine technische 

Lieferbedingungen

DIN EN 10025-1 Entwurf 2011-04

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 1: Allgemeine technische 

Lieferbedingungen

DIN EN 10025-2 2019-10

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 

unlegierte Baustähle

DIN EN 10025-3 2019-10

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 3: Technische Lieferbedingungen für 

normalgeglühte/normalisierend gewalzte 

schweißgeeignete Feinkornbaustähle

DIN EN 10025-4 2023-02

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 4: Technische Lieferbedingungen für 

thermomechanisch gewalzte schweißgeeignete 

Feinkornbaustähle

DIN EN 10025-5 2019-10

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 5: Technische Lieferbedingungen für 

wetterfeste Baustähle
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DIN EN 10025-6 2023-06

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - 

Teil 6: Technische Lieferbedingungen für 

Flacherzeugnisse aus Stählen mit höherer 

Streckgrenze im vergüteten Zustand

DIN EN 10027-1 2017-01
Bezeichnungssysteme für Stähle - Teil 1: 

Kurznamen

DIN EN 10027-2 2015-07
Bezeichnungssysteme für Stähle - Teil 2: 

Nummernsystem

Ersatz für

DIN 17007-1, 

17007-2

DIN EN 10029 2011-02
Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an 

- Grenzabmaße und Formtoleranzen

siehe auch

DIN EN ISO 

18286

DIN EN 10048 1996-10
Warmgewalzter Bandstahl - Grenzabmaße und 

Formtoleranzen

Ersatz für

DIN 1016

DIN EN 10051 2024-07

Kontinuierlich warmgewalztes Band und 

Tafel/Blech abgelängt aus Warmbreitband aus 

unlegierten und legierten Stählen - 

Grenzabmaße und Formtoleranzen

Ersatz für

DIN 1016

- - -

siehe auch

DIN EN ISO 9444-

2

DIN EN 10052 zurückgezogen
Begriffe der Wärmbehandlung von 

Eisenwerkstoffen

Ersatz für

DIN 17014-1

- - -

DIN EN ISO 4885 2017-07

DIN EN 10058 2019-02

Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl und 

Breitflachstahl für allgemeine Verwendung - 

Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 1017-1/-2

DIN EN 10059 2004-02

Warmgewalzte Vierkantstäbe aus Stahl für 

allgemeine Verwendung - Maße, 

Formtoleranzen und Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 1014-1/-2

DIN EN 10060 2004-02
Warmgewalzte Rundstäbe aus Stahl - Maße, 

Formtoleranzen und Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 1013-1/-2

DIN EN 10061 2004-02
Warmgewalzte Sechskantstäbe aus Stahl - 

Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 1015

DIN EN 10083-1 zurückgezogen
Vergütungsstähle - Teil 1: Allgemeine 

technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 17212

---

ersetzt durch 

DIN EN ISO 683-

1

DIN EN ISO 683-

2

2018-09

2018-09

DIN EN 10083-2 zurückgezogen
Vergütungsstähle - Teil 2: Technische 

Lieferbedingungen für unlegierte Stähle

Ersatz für

DIN 17212

---

ersetzt durch 

DIN EN ISO 683-

1

2018-09

DIN EN 10083-3 zurückgezogen
Vergütungsstähle - Teil 3: Technische 

Lieferbedingungen für legierte Stähle

Ersatz für

DIN 17212

---

ersetzt durch 

DIN EN ISO 683-

2

2018-09

DIN EN 10084 zurückgezogen Einsatzstähle - Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 17210

---

ersetzt durch

DIN EN ISO 683-

3

2018-09
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DIN EN 10085 zurückgezogen Nitrierstähle - Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 17211

---

Ersatz

DIN EN ISO 683-

5

DIN EN 10088-1 2024-04
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der 

nichtrostenden Stähle

DIN EN 10088-2 2025-01

Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische 

Lieferbedingungen für Blech und Band aus 

korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 

Verwendung

DIN EN 10088-3 2024-03

Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische 

Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, 

Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und 

Blankstahlerzeugnisse aus 

korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 

Verwendung

Ersatz für

DIN 17440

DIN EN 10089 2003-04
Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn - 

Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 17221

DIN EN 10092-1 2004-01

Warmgewalzte Flachstäbe aus Federstahl - 

Teil 1: Flachstäbe - Maße, Formtoleranzen und 

Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 4620, 59145, 

59146

DIN EN 10092-2 2004-01

Warmgewalzte Flachstäbe aus Federstahl - 

Teil 2: Gerippter Federstahl - Maße, 

Formtoleranzen und Grenzabmaße

Ersatz für

DIN 1570

DIN EN 10109-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6508-1
1999-10

DIN EN 10109-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

6508-2
1999-10

DIN EN 10111 2008-06

Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech 

aus weichen Stählen zum Kaltumformen - 

Technische Lieferbedingungen

Ersatz für DIN 

1614-2

DIN EN 10130 2007-02

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen 

Stählen zum Kaltumformen - Technische 

Lieferbedingungen

DIN EN 10131 2006-09

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Überzug 

und mit elektrolytischem Zink- oder Zink-Nickel-

Überzug aus weichen Stählen sowie aus 

Stählen mit höherer Streckgrenze zum 

Kaltumformen - Grenzabmaße und 

Formtoleranzen

DIN EN 10132 2022-04
Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung 

- Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN EN 10132-1

DIN EN 10132-2

DIN EN 10132-3

DIN EN 10132-4

DIN EN 10132-1 zurückgezogen

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung 

- Technische Lieferbedingungen - Teil 1: 

Allgemeines

Ersatz für

DIN 17222

---

DIN EN 10132 2021-11

DIN EN 10132-2 zurückgezogen

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung 

- Technische Lieferbedingungen - Teil 2: 

Einsatzstähle

DIN EN 10132 2021-11

DIN EN 10132-3 zurückgezogen

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung 

- Technische Lieferbedingungen - Teil 3: 

Vergütungsstähle

DIN EN 10132 2021-11

DIN EN 10132-4 zurückgezogen

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung 

- Technische Lieferbedingungen - Teil 4: 

Federstähle und andere Anwendungen

Ersatz für

DIN 17222

---

DIN EN 10132 2021-11
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DIN EN 10139 2020-06

Kaltband ohne Überzug aus weichen Stählen 

zum Kaltumformen - Technische 

Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 1624

DIN EN 10140 2006-09 Kaltband - Grenzabmaße und Formtoleranzen
Ersatz für

DIN 1544

DIN EN 10142 zurückgezogen

Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech 

aus weichen Stählen zum Kaltumformen - 

Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10327 2004-09

DIN EN 10143 2006-09

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech 

und Band aus Stahl - Grenzabmaße und 

Formtoleranzen

Ersatz für

DIN 59232

DIN EN 10147 zurückgezogen

Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech 

aus Baustählen - Technische 

Lieferbedingungen

DIN EN 10326 2004-09

DIN EN 10151 2003-02
Federband aus nichtrostenden Stählen - 

Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 17224

---

wird ersetzt 

durch DIN EN 

ISO 9444-2

DIN EN 10152 2017-06

Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte 

Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen 

- Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10203 zurückgezogen ohne Text DIN EN 10202 2001-07

DIN EN 10204 2005-01
Metallische Erzeugnisse - Arten von 

Prüfbescheinigungen

Ersatz für

DIN 50049

DIN EN 10218-1 2012-03
Stahldraht und Drahterzeugnisse - Allgemeines 

- Teil 1: Prüfverfahren

DIN EN 10218-2 2012-03
Stahldraht und Drahterzeugnisse - Allgemeines 

- Teil 2: Drahtmaße und Toleranzen

Ersatz für

DIN 177

DIN 2076

DIN EN 10221 1996-01

Oberflächengüteklassen für warmgewalzten 

Stabstahl und Walzdraht - Technische 

Lieferbedingungen

DIN EN ISO 9443 2018-11

DIN EN 10244-2 2023-10

Stahldraht und Drahterzeugnisse - Überzüge 

aus Nichteisenmetall auf Stahldraht - Teil 2: 

Überzüge aus Zink oder Zinklegierungen

Ersatz für

DIN 1548

DIN 51213

DIN EN 10244-4 2001-07

Stahldraht und Drahterzeugnisse - Überzüge 

aus Nichteisenmetall auf Stahldraht - Teil 4: 

Überzüge aus Zinn

Ersatz für

DIN 51213

DIN EN 10258 zurückgezogen

Kaltband und Kaltband in Stäben aus 

nichtrostendem Stahl - Grenzabmaße und 

Formtoleranzen

DIN EN ISO 9445 2006-05

DIN EN 10259 zurückgezogen
Kaltbreitband und Blech aus nichtrostendem 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen
DIN EN ISO 9445 2006-05

DIN EN 10263-1 2018-02

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- 

und Kaltfließpressstählen - Teil 1: Allgemeine 

technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN 1654-1

DIN EN 10263-2 2018-02

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- 

und Kaltfließpressstählen - Teil 2: Technische 

Lieferbedingungen für nicht für eine 

Wärmebehandlung nach der Kaltverarbeitung 

vorgesehene Stähle

Ersatz für

DIN 1654-2

DIN EN 10263-3 2018-02

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- 

und Kaltfließpressstählen - Teil 3: Technische 

Lieferbedingungen für Einsatzstähle

Ersatz für

DIN 1654-3
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DIN EN 10263-4 2018-02

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- 

und Kaltfließpressstählen - Teil 4: Technische 

Lieferbedingungen für Vergütungsstähle

Ersatz für

DIN 1654-4

DIN EN 10263-5 2018-02

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- 

und Kaltfließpressstählen - Teil 5: Technische 

Lieferbedingungen für nichtrostende Stähle

Ersatz für

DIN 1654-5

DIN EN 10264-1 2012-03
Stahldraht und Drahterzeugnisse - Stahldraht 

für Seile - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Ersatz für

DIN 2078
1990-05

DIN EN 10264-2 2022-05

Stahldraht und Drahterzeugnisse - Stahldraht 

für Seile - Teil 2: Kaltgezogener Draht aus 

unlegiertem Stahl für Seile für allgemeine 

Verwendungszwecke

Ersatz für

DIN 2078
1990-05

DIN EN 10270-1 2024-06
Stahldraht für Federn - Teil 1: Patentiert 

gezogener unlegierter Federstahldraht

Ersatz für

DIN 2076

DIN 17223-1

DIN EN 10270-2 2012-01
Stahldraht für Federn - Teil 2: 

Ölschlussvergüteter Federstahldraht

Ersatz für

DIN 17223-2

DIN EN 10270-3 zurückgezogen
Stahldraht für Federn - Teil 3: Nichtrostender 

Federstahldraht

Ersatz für

DIN 17224

---

DIN EN ISO 6931-

1

DIN EN 10277 2018-09
Blankstahlerzeugnisse - Technische 

Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN EN 10277-1

DIN EN 10277-2

DIN EN 10277-3

DIN EN 10277-4

DIN EN 10277-5

---

vorgesehener 

Ersatz

DIN EN ISO 683-

7

DIN EN 10277-1 zurückgezogen
Blankstahlerzeugnisse - Technische 

Lieferbedingungen - Teil 1: Allgemeines

Ersatz für

DIN 1652-1

---

ersetzt durch

DIN EN 10277

DIN EN 10277-2 zurückgezogen

Blankstahlerzeugnisse - Technische 

Lieferbedingungen - Teil 2: Stähle für 

allgemeine technische Verwendung

Ersatz für

DIN 1652-2

---

ersetzt durch

DIN EN 10277

DIN EN 10277-3 zurückgezogen
Blankstahlerzeugnisse - Technische 

Lieferbedingungen - Teil 3: Automatenstähle

ersetzt durch

DIN EN 10277

DIN EN 10277-4 zurückgezogen
Blankstahlerzeugnisse - Technische 

Lieferbedingungen - Teil 4: Einsatzstähle

Ersatz für

DIN 1652-3

---

ersetzt durch

DIN EN 10277

DIN EN 10277-5 zurückgezogen
Blankstahlerzeugnisse - Technische 

Lieferbedingungen - Teil 5: Vergütungsstähle

Ersatz für

DIN 1652-4

---

ersetzt durch

DIN EN 10277
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DIN EN 10278 2024-01

Maße und Grenzabmaße von 

Blankstahlerzeugnissen aus nichtrostenden 

und anderen besonderen Stählen

Ersatz für

DIN 174, 175, 

176, 178, 668, 

671, 59360, 

59361

DIN EN 10291 zurückgezogen

Metallische Werkstoffe - Einachsiger 

Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung - 

Prüfverfahren

DIN EN ISO 201 2009-10

DIN EN 10291 Beiblatt 1 zurückgezogen

Metallische Werkstoffe - Einachsiger 

Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung - 

Prüfverfahren

DIN EN ISO 201 2009-10

DIN EN 10326 zurückgezogen

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band 

und Blech aus Baustählen - Technische 

Lieferbedingungen

DIN EN 10346 2009-07

DIN EN 10327 zurückgezogen

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band 

und Blech aus weichen Stählen zum 

Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

Ersatz für

DIN EN 10142

---

DIN EN 10346 2009-07

DIN EN 10328 zurückgezogen
Eisen und Stahl - Bestimmung der 

Einhärtungstiefe nach dem Randschichthärten

Ersatz für

DIN 50190-2

---

DIN EN ISO 

18203 2022-07

DIN EN 10346 2015-10
Kontinuierlich schmelztauchveredelte 

Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen

Ersatz für

DIN EN 10326,

DIN EN 10327

DIN EN 12163 2024-12
Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen zur 

allgemeinen Verwendung

Ersatz für

DIN 17672-1

DIN 17672-2

DIN EN 12164 2024-12
Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen für die 

spanende Bearbeitung

Ersatz für

DIN 17672-1

DIN 17672-2

DIN EN 12166 2024-12
Kupfer und Kupferlegierungen - Drähte zur 

allgemeinen Verwendung

Ersatz für

DIN 2076

DIN 17682

DIN 17677-1

DIN 17677-2

DIN 17933-42 E

DIN 1757

DIN EN 12329 zurückgezogen

Korrosionsschutz von Metallen - Galvanische 

Zinküberzüge mit zusätzlicher Behandlung auf 

Eisenwerkstoffen

DIN EN ISO 2081

siehe auch

DIN 50961

2009-05

DIN EN 12330 zurückgezogen
Korrosionsschutz von Metallen - Galvanische 

Cadmiumüberzüge auf Eisenwerkstoffen
DIN EN ISO 2082 2009-06

DIN EN 12384 1999-03
Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung 

der Federbiegegrenze von Bändern

Ersatz für

DIN 50151

DIN EN 12476 zurückgezogen
Phosphatierüberzüge auf Metallen - Verfahren 

für die Festlegung von Anforderungen
DIN EN ISO 9717 2013-07

DIN EN 12502-1 2005-03

Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - 

Hinweise zur Abschätzung der 

Korrosionswahrscheinlichkeit in 

Wasserverteilungs- und speichersystemen - 

Teil 1: Allgemeines

DIN EN 12502-2 2005-03

Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - 

Hinweise zur Abschätzung der 

Korrosionswahrscheinlichkeit in 

Wasserverteilungs- und speichersystemen - 

Teil 2: Einflussfaktoren für Kupfer und 

Kupferlegierungen
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DIN EN 12502-3 2005-03

Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - 

Hinweise zur Abschätzung der 

Korrosionswahrscheinlichkeit in 

Wasserverteilungs- und speichersystemen - 

Teil 3: Einflussfaktoren für 

schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe

DIN EN 12502-4 2005-03

Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - 

Hinweise zur Abschätzung der 

Korrosionswahrscheinlichkeit in 

Wasserverteilungs- und speichersystemen - 

Teil 4: Einflussfaktoren für nichtrostende Stähle

DIN EN 12540 zurückgezogen

Korrosionsschutz von Metallen - Galvanische 

Nickel-Überzüge und Nickel-Chrom-Überzüge, 

Kupfer-Nickel-Überzüge und Kupfer-Nickel-

Chrom-Überzüge

Ersatz für

DIN 50968

- - -

ersetzt durch

DIN EN ISO 1456

DIN EN 13298 2003-11
Bahnanwendungen - Federungselemente - 

Schraubendruckfedern aus Stahl

DIN EN 13306 2018-02 Instandhaltung - Begriffe der Instandhaltung

DIN EN 13597 2008-04

Bahnanwendungen - Federungselemente aus 

Elastomer - Membranen aus Elastomer für 

pneumatische Tragfedern

DIN EN 13599 2014-12

Kupfer und Kupferlegierungen - Platten, Bleche 

und Bänder aus Kupfer für die Anwendung in 

der Elektrotechnik

Ersatz für

DIN 1791
1973-06

DIN EN 13600 2022-08

Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose 

Rohre aus Kupfer für die Anwendung in der 

Elektrotechnik

Ersatz für

DIN 40500-2
1980-04

DIN EN 13601 2021-07

Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen und 

Drähte aus Kupfer für die allgemeine 

Anwendung in der Elektrotechnik

Ersatz für

DIN 1759
1974-06

DIN EN 13602 2013-09

Kupfer und Kupferlegierungen - Gezogener 

Runddraht aus Kupfer zur Herstellung 

elektrischer Leiter

Ersatz für

DIN 40500-4

DIN 40500-5

1973-09

1983-06

DIN EN 13605 2021-07

Kupfer und Kupferlegierungen - Profile und 

profilierte Drähte aus Kupfer für die 

Anwendung in der Elektrotechnik

Ersatz für

DIN 40500-3
1980-04

DIN EN 13802 2014-03
Bahnanwendungen - Federungselemente - 

Hydraulische Dämpfer

Ersatz für

DIN 5539
1994-12

DIN EN 13906-1 2013-11

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten und Stäben - Berechnung und 

Konstruktion - Teil 1: Druckfedern

Ersatz für

DIN 2089-1
1984-12

DIN EN 13906-2 2013-09

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten und Stäben - Berechnung und 

Konstruktion - Teil 2: Zugfedern

Ersatz für

DIN 2089-2
1992-11

DIN EN 13906-3 2014-06

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten und Stäben - Berechnung und 

Konstruktion - Teil 3: Drehfedern

Ersatz für

DIN 2088
1992-11

DIN EN 14200 2004-05
Bahnanwendungen - Federungselemente - 

Parabelfedern aus Stahl

Ersatz für

DIN 5544 Entw.

DIN 5544-1/-2

1985-02

DIN EN 15800 2009-03

Zylindrische Schraubenfedern aus runden 

Drähten - Gütevorschriften für kaltgeformte 

Druckfedern

Ersatz für

DIN 2095
1973-05

DIN EN 16983 2017-09 Tellerfedern - Qualitätsanforderungen - Maße
Ersatz für

DIN 2093
2013-12

DIN EN 16984 2017-09 Tellerfedern - Berechnung
Ersatz für

DIN 2092
2006-03

DIN EN 20898-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

898-1
1999-11
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DIN EN 20898-6 zurückgezogen ohne Text
 DIN EN ISO

898-6
1996-02

DIN EN 24032 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 4032 2001-03

DIN EN 25817 zurückgezogen

Lichtbogenschweißverbindungen an Stahl; 

Richtlinie für die Bewertungsgruppen von 

Unregelmäßigkeiten

DIN EN ISO

5817
2003-12

DIN EN 28673 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 8673 2001-03

DIN EN 28765 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 8765
2001-03

DIN EN 45001 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO/IEC 

17025
2000-04

DIN EN 45012 zurückgezogen

Allgemeine Anforderungen an Stellen, die 

Qualitätsmanagementsysteme begutachten 

und zertifizieren

DIN EN ISO/IEC 

17021
2006-12

DIN EN 46001 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

13485
2001-02

DIN EN 60286-3 zurückgezogen

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen 

für automatische Verarbeitung - Teil 3: Gurtung 

von oberflächenmontierbaren Bauelementen 

auf Endlosgurten

Ersatz

DIN EN IEC 

60286-3

2019-08

DIN EN 60300-1 2015-01
Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 1: 

Leitfaden für Management und Anwendung

Ersatz für

DIN ISO 9000-4

---

DIN EN IEC 

60300-1 Entwurf

DIN EN 60372 2005-05

Sicherungsvorrichtungen für Klöppel- und 

Pfannenverbindungen von Kettenisolatoren - 

Maße und Prüfungen

DIN EN IEC 60286-3 2023-11

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen 

für automatische Verarbeitung - Teil 3: Gurtung 

von oberflächenmontierbaren Bauelementen 

auf Endlosgurten

Ersatz für

DIN EN 60286-3
2014-02

DIN EN IEC 60300-1 Entwurf 2021-06
Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 1: 

Zuverlässigkeit ermöglichen

vorgesehener 

Ersatz für

DIN EN 60300-1

DIN EN ISO 128-2 2023-06

Technische Produktdokumentation (TPD) - 

Allgemeine Grundlagen der Darstellung - Teil 

2: Linien, Grundregeln

Ersatz für

DIN EN ISO 128-

20

DIN EN ISO 128-20 zurückgezogen

Technische Zeichnungen - Allgemeine 

Grundlagen der Darstellung - Teil 20: Linien, 

Grundregeln

Ersatz für

DIN ISO 128-20

---

DIN EN ISO 128-

2

DIN EN ISO 148-1 2017-05

Metallische Werkstoffe - 

Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: 

Prüfverfahren

Ersatz für

DIN 50115

DIN EN ISO 148-1 Beiblatt 1 2014-02

Metallische Werkstoffe - 

Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: 

Prüfverfahren - Beiblatt 1: 

Sonderprobenformen

DIN EN ISO 148-1 Entwurf 2015-09

Metallische Werkstoffe - 

Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: 

Prüfverfahren

DIN EN ISO 204 2023-10

Metallische Werkstoffe - Einachsiger 

Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung - 

Prüfverfahren

Ersatz für

DIN EN 10291
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DIN EN ISO 286-1 2019-09

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

ISO-Toleranzsystem für Längenmaße - Teil 1: 

Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und 

Passungen

Ersatz für

DIN ISO 286-1

DIN EN ISO 286-2 2019-09

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

ISO-Toleranzsystem für Längenmaße - Teil 2: 

Tabellen der Grundtoleranzgrade und 

Grenzabmaße für Bohrungen und Wellen

Ersatz für

DIN ISO 286-2

DIN EN ISO 683-1 2018-09

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 1: 

Unlegierte Vergütungsstähle

Ersatz für

DIN EN 10083-1

DIN EN 10083-2

2006-10

2006-10

DIN EN ISO 683-2 2018-09

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 2: 

Legierte Vergütungsstähle

Ersatz für

DIN EN 10083-1

DIN EN 10083-3

2006-10

2007-01

DIN EN ISO 683-3 2022-06

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 3: 

Einsatzstähle

Ersatz für

DIN EN 10084 2008-06

DIN EN ISO 683-5 2021-08

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 5: 

Nitrierstähle

Ersatz für

DIN EN 

10085:2001-07

DIN EN ISO 683-7 2025-02

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 7: 

Blankstahlerzeugnisse aus unlegierten und 

legierten Stählen

vorgesehener 

Ersatz für

DIN EN 

10277:2018-09

DIN EN ISO 1101 2017-09

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Geometrische Tolerierung - Tolerierung von 

Form, Richtung, Ort und Lauf

Ersatz für

DIN ISO 1101

DIN EN ISO 1302 zurückgezogen

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Angabe der Oberflächenbeschaffenheit in der 

technischen Produktdokumentation

Ersatz für

DIN ISO 1302

---

DIN EN ISO 

21920-1

1993-12

---

2022-12

DIN EN ISO 1456 2009-12

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Galvanische Überzüge aus Nickel, 

Nickel plus Chrom, Kupfer plus Nickel und 

Kupfer plus Nickel plus Chrom

Ersatz für

DIN EN 12540

DIN EN ISO 1461 2022-12

Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte 

Zinküberzüge (Stückverzinken) - 

Anforderungen und Prüfungen

Ersatz für

DIN 50976

DIN EN ISO 1462 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

10289
2001-04

DIN EN ISO 1938-1 2016-03

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Längenprüftechnik - Teil 1: Grenzlehren und 

Lehrung der Längenmaße

Ersatz für

DIN 7150-2
2007-02

DIN EN ISO 1938-2 2017-05

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Längenprüftechnik - Teil 2: Prüflehren für 

Rachenlehren

Ersatz für

DIN 7150-2
2007-02

DIN EN ISO 2064 2000-06

Metallische und andere anorganische 

Schichten - Definitionen und Festlegungen, die 

die Messung der Schichtdicke betreffen

DIN EN ISO 2081 2018-07

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Galvanische Zinküberzüge auf 

Eisenwerkstoffen mit zusätzlicher Behandlung

Ersatz für

DIN EN 12329

DIN EN ISO 2081 Entwurf 2024-10

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Mit Chrom(VI)-haltigen Lösungen 

behandelte galvanische Überzüge auf Eisen 

und Stahl unter Verwendung von Zink
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DIN EN ISO 2082 2017-12

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Galvanische Cadmiumüberzüge 

auf Eisenwerkstoffen mit zusätzlicher 

Behandlung

Ersatz für

DIN EN 12330

DIN EN ISO 2177 2004-08

Metallische Überzüge - Schichtdickenmessung 

- Coulometrisches Verfahren durch anodisches 

Ablösen

DIN EN ISO 2178 2016-11

Nichtmagnetische Überzüge auf magnetischen 

Grundmetallen - Messen der Schichtdicke - 

Magnetverfahren

DIN EN ISO 2409 2020-12 Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung

DIN EN ISO 2639 zurückgezogen
Stahl - Bestimmung und Prüfung der 

Einsatzhärtungstiefe

Ersatz für

DIN 50190-1

---

DIN EN ISO 

18203 2022-07

DIN EN ISO 3452-1 2014-09
Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - 

Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

Ersatz für

DIN EN 571-1

DIN EN ISO 3611 2024-09

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Längenmessgeräte - Konstruktionsmerkmale 

und messtechnische Merkmale von 

Bügelmessschrauben für die Außenmessung

vorgesehener 

Ersatz für

DIN 863-1

DIN EN ISO 3882 2024-04

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Übersicht über Verfahren zur 

Schichtdickenmessung

Ersatz für

DIN 50982-3

DIN EN ISO 3887 2023-12 Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe
Ersatz für

DIN 50192

DIN EN ISO 3892 2001-12

Konversionsschichten auf metallischen 

Werkstoffen - Bestimmung der 

flächenbezogenen Masse der Schichten - 

Gravimetrische Verfahren

DIN EN ISO 4540 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

10289
2001-04

DIN EN ISO 4885 2018-07 Eisenwerkstoffe - Wärmebehandlung - Begriffe
Ersatz für

DIN EN 10052

DIN EN ISO 5059-1 Entwurf 2024-02

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - 

Dimensionelle Messgeräte: 

Innenmessschrauben - Teil 1: 

Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung - 

Konstruktionsmerkmale und messtechnische 

Merkmale

vorgesehener 

Ersatz für

DIN 863-4

DIN EN ISO 6506-1 2015-02
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

DIN EN 10003-1

DIN EN ISO 6506-1 Entwurf 2023-11
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 1: Prüfverfahren

DIN EN ISO 6506-2 2019-03

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung 

der Prüfmaschinen

Ersatz für

DIN EN 10003-2

DIN EN ISO 6506-2 Entwurf 2023-11

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung 

der Prüfmaschinen

DIN EN ISO 6506-3 2015-02

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 3: Kalibrierung von 

Härtevergleichsplatten

DIN EN ISO 6506-3 Entwurf 2023-11

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 3: Kalibrierung von 

Härtevergleichsplatten

DIN EN ISO 6506-4 2015-02

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 4: Tabelle zur Bestimmung der 

Härte
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DIN EN ISO 6507-1 2024-01
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

DIN 50133

DIN EN ISO 6507-2 2018-07

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung 

der Prüfmaschinen

Ersatz für

DIN 51225

DIN EN ISO 6507-3 2018-07

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 3: Kalibrierung von 

Härtevergleichsplatten

Ersatz für

DIN 51303

DIN EN ISO 6507-4 2018-07

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 4: Tabellen zur Bestimmung der 

Härtewerte

DIN EN ISO 6508-1 2024-04
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Rockwell - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

DIN EN 10109-1

DIN EN ISO 6508-2 2024-04

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Rockwell - Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung 

der Prüfmaschinen und Eindringkörper

Ersatz für

DIN EN 10109-2

DIN EN ISO 6892-1 2020-06
Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: 

Prüfverfahren bei Raumtemperatur

Ersatz für

DIN EN 10002-1

DIN EN ISO 6892-2 2018-09
Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: 

Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur

Ersatz für

DIN EN 10002-5

DIN EN ISO 6892-2 Entwurf 2025-03
Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: 

Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur

DIN EN ISO 6931-1 2020-11 Nichtrostende Stähle für Federn - Teil 1: Draht
Ersatz für

DIN EN 10270-3

DIN EN ISO 6988 zurückgezogen

Metallische u. andere anorganische Überzüge - 

Prüfung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner 

Feuchtigkeitskondensation

DIN EN ISO 

22479
2022-08

DIN EN ISO 7089 2000-11
Flache Scheiben - Normale Reihe - 

Produktklasse A

Ersatz für

DIN 125-1, -2

DIN EN ISO 7090 2000-11
Flache Scheiben mit Fase - Normale Reihe - 

Produktklasse A

Ersatz für

DIN 125-2

DIN EN ISO 7092 2019-05
Flache Scheiben - Kleine Reihe - 

Produktklasse A

Ersatz für

DIN 433-1, -2

DIN EN ISO 7093-1 2000-11
Flache Scheiben - Große Reihe - 

Produktklasse A

Ersatz für

DIN 9021

DIN EN ISO 7093-2 2000-11
Flache Scheiben - Große Reihe - 

Produktklasse C

Ersatz für

DIN 9021

DIN EN ISO 7253 zurückgezogen
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der 

Beständigkeit gegen neutralen Salzsprühnebel 

Ersatz für

DIN 53167

- - -

DIN EN ISO 9227

DIN EN ISO 7438 2021-03 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch
Ersatz für

DIN 50111

DIN EN ISO 7500-1 2018-06

Metallische Werkstoffe - Kalibrierung und 

Überprüfung von statischen einachsigen 

Prüfmaschinen - Teil 1: Zug- und 

Druckprüfmaschinen - Kalibrierung und 

Überprüfung der Kraftmesseinrichtung

DIN EN ISO 7500-1 Beiblatt 1 2022-06

Metallische Werkstoffe - Kalibrierung und 

Überprüfung von statischen einachsigen 

Prüfmaschinen - Teil 1: Zug- und 

Druckprüfmaschinen - Kalibrierung und 

Überprüfung der Kraftmesseinrichtung - 

Beiblatt 1: Allgemeines zu Anforderungen und 

zur Kalibrierung und Überprüfung von Zug-, 

Druck- und Biegeprüfmaschinen

Ersatz für

DIN 51221-1/-2, 

51223
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DIN EN ISO 7500-1 Beiblatt 2 2022-06

Metallische Werkstoffe - Kalibrierung und 

Überprüfung von statischen einachsigen 

Prüfmaschinen - Teil 1: Zug- und 

Druckprüfmaschinen - Kalibrierung und 

Überprüfung der Kraftmesseinrichtung - 

Beiblatt 2: Allgemeines zu Anforderungen und 

zur Kalibrierung und Überprüfung von 

Federprüfmaschinen

Ersatz für

DIN 51232

DIN EN ISO 7500-1 Beiblatt 3 1999-11

Metallische Werkstoffe - Prüfung von 

Prüfmaschinen für statische einachsige 

Beanspruchung - Teil 1: Zug- und 

Druckprüfmaschinen; Prüfung und Kalibrierung 

der Kraftmeßeinrichtung; Allgemeines zu 

Anforderungen und zur Prüfung und 

Kalibrierung von Schwingprüfmaschinen

DIN EN ISO
7500-1 Beiblatt 3 

Entwurf
zurückgezogen

Metallische Werkstoffe - Kalibrierung und 

Überprüfung von statischen einachsigen 

Prüfmaschinen - Teil 1: Zug- und 

Druckprüfmaschinen - Kalibrierung und 

Überprüfung der Kraftmesseinrichtung - 

Beiblatt 3: Allgemeines zu Anforderungen und 

zur Kalibrierung und Überprüfung von 

Schwingprüfmaschinen

ersatzlos

DIN EN ISO 7799 2000-07

Metallische Werkstoffe - Bleche und Bänder 

mit einer Dicke unter 3 mm - Hin- und 

Herbiegeversuch

Ersatz für

DIN 50153

DIN EN ISO 8015 2011-09
Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Grundlagen - Konzepte, Prinzipien und Regeln

Ersatz für

DIN ISO 8015

DIN EN ISO 8044 Beiblatt 1 zurückgezogen ohne Text DIN 50900-2 2002-06

DIN EN ISO 8402 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 9000 2000-12

DIN EN ISO 9000 2015-11
Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen 

und Begriffe

DIN EN ISO 9000-1 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN EN ISO 9000-3 zurückgezogen

Normen zum Qualitätsmanagement und zur 

Qualitätssicherung/QM-Darlegung - Teil 3: 

Leitfaden für die Anwendung von ISO 

9001:1994 auf Entwicklung, Lieferung, 

Installation und Wartung von Computer-

Software

(war Ersatz für

DIN ISO 9000-3)

- - -

ersatzlos

empfohlen wird 

die Nutzung von 

ISO/IEC 90003

DIN EN ISO 9001 2015-11
Qualitätsmanagementsysteme - 

Anforderungen

DIN EN ISO 9001/A1 2024-11

Qualitätsmanagementsysteme - 

Anforderungen - Änderung 1: Ergänzungen zu 

klimabezogenen Maßnahmen

DIN EN ISO 9002 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 9001 2000-12

DIN EN ISO 9003 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 9001 2000-12

DIN EN ISO 9004 2018-08

Qualitätsmanagement - Qualität einer 

Organisation - Anleitung zum Erreichen 

nachhaltigen Erfolgs

DIN EN ISO 9004-1 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 9004 2000-12
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DIN EN ISO 9227 2024-10
Korrosionsprüfungen in künstlichen 

Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen

Ersatz für

DIN 50021

DIN EN ISO 7253

DIN EN ISO 9443 2018-11
Oberflächengüteklassen für warmgewalzten 

Stabstahl und Walzdraht

Ersatz für DIN 

EN 10221

DIN EN ISO 9444-2 2010-11

Kontinuierlich warmgewalzter nichtrostender 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen - 

Teil 2: Warmbreitband und Blech

siehe auch

DIN EN 10051

DIN EN ISO 9445 zurückgezogen

Kontinuierlich gewalztes Kaltband, 

Kaltbreitband, Blech und Kaltband in Stäben 

aus nichtrostenden Stählen - Grenzabmaße 

und Formtoleranzen

Ersatz für

DIN EN 10258

DIN EN 10259

---

DIN EN ISO 9445-

1

DIN EN ISO 9445-

2

DIN EN ISO 9445-1 2010-06

Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen - 

Teil 1: Kaltband und Kaltband in Stäben

Ersatz für

DIN EN ISO 9445

DIN EN ISO 9445-2 2010-06

Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen - 

Teil 2: Kaltbreitband und Blech

Ersatz für

DIN EN ISO 9445

DIN EN ISO 9712 2022-09

Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und 

Zertifizierung von Personal der 

zerstörungsfreien Prüfung

Ersatz für

DIN EN 473

DIN EN ISO 9717 2024-10

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Phosphatumwandlungsüberzüge 

auf Metallen

Ersatz für

DIN EN 12476

DIN EN ISO 10012 2004-03
Messmanagementsysteme - Anforderungen an 

Messprozesse und Messmittel

Ersatz für

DIN ISO 10012-1

DIN EN ISO 10012 Entwurf 2024-11
Qualitätsmanagement - Anforderungen an 

Messmanagementsysteme

DIN EN ISO 13337 2009-10
Spannstifte (-hülsen) - Geschlitzt, leichte 

Ausführung

Ersatz für

DIN 7346

DIN EN ISO 13715 2020-01

Technische Produktdokumentation - Kanten 

mit unbestimmter Gestalt - Angaben und 

Bemaßung

Ersatz für

DIN ISO 13715

DIN EN ISO 13385-1 2020-03

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Längenmessgeräte - Teil 1: 

Konstruktionsmerkmale und messtechnische 

Merkmale von Messschiebern

Ersatz für

DIN 862

DIN EN ISO 13385-2 2020-09

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Längenmessgeräte - Teil 2: 

Tiefenmessschieber; Konstruktionsmerkmale 

und messtechnische Anforderungen

Ersatz für

DIN 862

DIN EN ISO 13849-1 2023-12

Sicherheit von Maschinen - 

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - 

Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

DIN EN ISO 14001 2015-11
Umweltmanagementsysteme – Anforderungen 

mit Anleitung zur Anwendung 

DIN EN ISO 14001/A1 2024-11

Umweltmanagementsysteme - Anforderungen 

mit Anleitung zur Anwendung - Änderung 1: 

Ergänzungen zu klimabezogenen Maßnahmen
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DIN EN ISO
14001/A2 

Entwurf
2025-02

Umweltmanagementsysteme - Anforderungen 

mit Anleitung zur Anwendung - Änderung 2

DIN EN ISO 14405-1 2011-04

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Dimensionelle Tolerierung - Teil 1: 

Längenmaße

vom Beuth 

Verlag 

empfohlener 

Ersatz für DIN 

7167

DIN EN ISO 16120-1 2017-09
Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen - 

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Ersatz für

DIN EN 10016-1

DIN EN ISO 16120-2 2017-06

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen - 

Teil 2: Besondere Anforderungen an Walzdraht 

für allgemeine Verwendung

Ersatz für

DIN EN 10016-2

DIN EN ISO 16120-3 2011-10

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen - 

Teil 3: Besondere Anforderungen an Walzdraht 

aus unberuhigtem und ersatzunberuhigtem 

Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt

Ersatz für

DIN EN 10016-3

DIN EN ISO 16120-4 2017-09

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen - 

Teil 4: Besondere Anforderungen an Walzdraht 

für Sonderanwendungen

Ersatz für

DIN EN 10016-4

DIN EN ISO 18203 2022-07
Stahl - Bestimmung der Dicke gehärteter 

Randschichten

Ersatz für

DIN 50190-3

und

DIN EN 10328

und

DIN EN ISO 2639

DIN EN ISO 18265 2014-02
Metallische Werkstoffe - Umwertung von 

Härtewerten

Ersatz für

DIN 50150

DIN EN ISO 18286 2010-11
Warmgewalztes Blech aus nichtrostendem 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen

siehe auch

DIN EN 10029

DIN EN ISO 19011 2018-10
Leitfaden zur Auditierung von 

Managementsystemen

Ersatz für

DIN ISO 10011-1

DIN ISO 10011-2

DIN ISO 10011-3

DIN EN ISO 20567-1 2007-04

Beschichtungsstoffe - Prüfung der 

Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 

1: Multischlagprüfung

Ersatz für

DIN 55996-1

DIN EN ISO 20567-3 2013-04

Beschichtungsstoffe - Prüfung der 

Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 

3: Einzelschlagprüfung mit frei fliegendem 

Schlagkörper

Ersatz für

DIN 55996-3

DIN EN ISO 21920-1 2022-12

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Oberflächenbeschaffenheit: Profile - Teil 1: 

Angabe der Oberflächenbeschaffenheit

Ersatz für

DIN EN ISO 

1302:2002-06

DIN EN ISO 22081 2022-10

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Geometrische Tolerierung - Allgemeine 

geometrische und Größenmaßspezifikationen

Ersatz für

DIN ISO 2768-

2:1991-04

DIN EN ISO 22479 2022-08

Korrosion von Metallen und Legierungen - 

Prüfung mit Schwefeldioxid in feuchter 

Atmosphäre (Verfahren mit festem 

Gasvolumen)

Ersatz für

DIN EN ISO 

6988:1997-03

DIN EN ISO 26909 2010-08 Federn - Begriffe (dreisprachige Fassung)
Ersatz für 

DIN ISO 2162-3

DIN EN ISO 27830 2018-03

Metallische und andere anorganische 

Überzüge - Anforderungen für die Bezeichnung 

von metallischen und anderen anorganischen 

Überzügen

Ersatz für

DIN EN 1403
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DIN EN ISO/IEC 17021 zurückgezogen

Konformitätsbewertung - Anforderungen an 

Stellen, die Managementsysteme auditieren 

und zertifizieren

Ersatz für

DIN EN 45012

DIN EN ISO/IEC 17021-1 2015-11

Konformitätsbewertung - Anforderungen an 

Stellen, die Managementsysteme auditieren 

und zertifizieren - Teil 1: Anforderungen

Ersatz für

DIN EN ISO/IEC 

17021

2011-07

DIN EN ISO/IEC 17025 2018-03
Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz 

von Prüf- und Kalibrierlaboratorien

DIN ISO 128-20 zurückgezogen ohne Text

(war Ersatz für

DIN 15-1)

DIN EN ISO 128-

20
2002-12

DIN ISO 128-24 1999-12

Technische Zeichnungen - Allgemeine 

Grundlagen der Darstellung - Teil 24: Linien in 

Zeichnungen der mechanischen Technik

Ersatz für

DIN 15-2

DIN ISO 286-1 zurückgezogen

ISO-System für Grenzmaße und Passungen; 

Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und 

Passungen

Ersatz für

DIN 7150-1, 7151, 

7152

---

ersetzt durch 

DIN EN ISO 286-

1

DIN ISO 286-2 zurückgezogen

ISO-System für Grenzmaße und Passungen; 

Tabellen der Grundtoleranzen und 

Grenzabmaße für Bohrungen und Wellen

Ersatz für

DIN 7161

---

ersetzt durch 

DIN EN ISO 286-

2

DIN ISO 1101 zurückgezogen

Technische Zeichnungen; Form- und 

Lagetolerierung; Form-, Richtungs-, Orts- und 

Lauftoleranzen; Allgemeines, Definitionen, 

Symbole, Zeichnungseintragungen

Ersatz für

DIN 7184-1

-

DIN EN ISO 1101

DIN ISO 1302 zurückgezogen                                 ohne Text
DIN EN ISO 1302

DIN ISO 2162-1 1994-08
Technische Produktdokumentation - Federn - 

Teil 1:  Vereinfachte Darstellung

Ersatz für

DIN 29

siehe auch

DIN 2099-1

DIN ISO 2162-2 1994-08

Technische Produktdokumentation - Federn - 

Teil 2: Angaben für zylindrische 

Schraubendruckfedern

DIN ISO 2162-3 zurückgezogen
Technische Produktdokumentation - Federn - 

Teil 3: Begriffe

DIN EN ISO 

26909
2010-08

DIN ISO 2768-1 1991-06
Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen u. 

Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung

DIN ISO 2768-2 zurückgezogen
Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Form und 

Lage ohne einzelne Toleranzeintragung

DIN EN ISO 

22081
2022-10

DIN ISO 2859-1 2014-08

Annahmestichprobenprüfung anhand der 

Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 

(Attributprüfung) Teil 1: Nach der annehmbaren 

Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete 

Stichprobenpläne für die Prüfung einer Serie 

von Losen

Ersatz für

DIN 40080

DIN ISO 3269 zurückgezogen ohne Text DIN EN ISO 3269 2000-11

DIN ISO 3534-1 2009-10

Statistik - Begriffe und Formelzeichen - Teil 1: 

Wahrscheinlichkeit und allgemeine statistische 

Begriffe

Ersatz für

DIN 55350-12 1989-03
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DIN ISO 3534-2 2013-12
Statistik - Begriffe und Formelzeichen - Teil 2: 

Angewandte Statistik

Ersatz für

DIN 55350-12

DIN 55350-13

DIN 55350-14

DIN 55350-22

DIN 55350-23

DIN 55350-24

DIN 55350-31

DIN 55350-33

1989-03

1987-07

1985-12

1987-02

1983-04

1982-11

1985-12

1993-09

DIN ISO 3951-1 2024-08

Verfahren für die Stichprobenprüfung anhand 

quantitativer Merkmale (Variablenprüfung) - 

Teil 1: Spezifikation für Einfach-

Stichprobenanweisungen für losweise Prüfung, 

geordnet nach der annehmbaren 

Qualitätsgrenzlage (AQL) für ein einfaches 

Qualitätsmerkmal und einfache AQL

DIN ISO 4042 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 4042

DIN ISO 4759-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

4759-1
2001-04

DIN ISO 7800 2013-09
Metallische Werkstoffe - Draht - Einfacher 

Verwindeversuch

Ersatz für

DIN 51212

DIN ISO 7801 2008-10
Metallische Werkstoffe - Draht - Hin- und 

Herbiegeversuch

Ersatz für

DIN 51211

DIN ISO 7802 2014-11 Metallische Werkstoffe - Draht - Wickelversuch
Ersatz für

DIN 51215

DIN ISO 8015 zurückgezogen
Technische Zeichnungen; 

Tolerierungsgrundsatz

ersetzt durch

DIN EN ISO 8015
2011-09

DIN ISO 9000-3 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO

9000-3
1998-08

DIN ISO 9000-4 zurückgezogen

Normen zu Qualitätsmanagement und zur 

Darlegung von 

Qualitätsmanagementsystemen; Leitfaden zum 

Management von Zuverlässigkeitsprogrammen

DIN EN 60300-1 2004-02

DIN ISO 9004-2 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN ISO 9004-4 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

DIN ISO 10011-1 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

19011
2002-12

DIN ISO 10011-2 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

19011
2002-12

DIN ISO 10011-3 zurückgezogen ohne Text
DIN EN ISO 

19011
2002-12

DIN ISO 10012-1 zurückgezogen
Forderungen an die Qualitätssicherung für 

Meßmittel; Bestätigungssystem für Meßmittel

DIN EN ISO 

10012
2004-03

DIN ISO 10069-1 2010-11

Werkzeuge der Stanztechnik - Elastomer-

Druckfedern - Teil 1: Allgemeine 

Anforderungen

Ersatz für

DIN 9835-1

DIN ISO 10069-2 2010-11
Werkzeuge der Stanztechnik - Elastomer-

Druckfedern - Teil 2: Zubehör

Ersatz für

DIN 9835-2

DIN ISO 10071 zurückgezogen                                ohne Text DIN ISO 10071-1 2002-08

DIN ISO 10071-1 2010-11

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-

Schneidstempel - Teil 1: Schnellwechsel-

Schneidstempel für leichte Beanspruchung

Ersatz für

DIN ISO 10071

DIN ISO 10242-1 2012-06
Werkzeuge der Stanztechnik - Einspannzapfen 

- Teil 1: Form A

Ersatz für

DIN 9859-3

DIN ISO 10242-2 2010-11
Werkzeuge der Stanztechnik - Einspannzapfen 

- Teil 2: Form C

Ersatz für

DIN 9859-5
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DIN ISO 10243 2020-09

Werkzeuge der Stanztechnik - Druckfedern mit 

rechteckigem Querschnitt - Einbaumaße und 

Farbcodierung

DIN ISO 10243/A1 2012-09

Werkzeuge der Stanztechnik - Druckfedern mit 

rechteckigem Querschnitt - Einbaumaße und 

Farbcodierung

DIN ISO 11901-1 2005-09
Werkzeuge der Stanztechnik - Gasdruckfedern 

- Teil 1: Allgemeine Festlegungen

DIN ISO 11901-2 2019-06
Werkzeuge der Stanztechnik - Gasdruckfedern 

- Teil 2: Festlegung von Zubehör

DIN ISO 11903 2010-11 Werkzeuge der Stanztechnik - Führungslager

DIN ISO 13715 zurückgezogen

Technische Produktdokumentation - Kanten 

mit unbestimmter Gestalt - Angaben und 

Bemaßung

DIN EN ISO 

13715
2020-01

DIN ISO 20457 2021-06
Kunststoff-Formteile - Toleranzen und 

Abnahmebedingungen

Ersatz für

DIN 16742

ISO 683-6 2023-11

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 6: 

Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn

Ersatz für

ISO 683-14

ISO 683-7 2023-11

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 7: 

Blankstahlerzeugnisse aus unlegierten und 

legierten Stählen

Ersatz für

ISO-18

ISO 683-14 zurückgezogen

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 14: 

Warmgewalzte Stähle für vergütete Federn

ISO 683-6 2023-11

ISO 683-18 zurückgezogen

Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, 

legierte Stähle und Automatenstähle - Teil 18: 

Blankstahlerzeugnisse

teilsweise 

ersetzt durch

ISO 16143-4

und

ISO 683-7

2023-10

2023-11

ISO 1024 zurückgezogen ohne Text ISO 6508-1 1999-09

ISO 1101 2017-02

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - 

Geometrische Tolerierung - Tolerierung von 

Form, Richtung, Ort und Lauf

ISO

1101

Technical 

Corrigendum 1

2013-02

Geometrical product specifications (GPS) - 

Geometrical tolerancing - Tolerances of form, 

orientation, location and run-out; Technical 

Corrigendum 1

ISO 1101:2017-

02

ISO 3887 2023-09 Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe

ISO 4545-1 2023-10
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Knoop - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

ISO 6507-1
2018-01

ISO 6506 zurückgezogen ohne Text ISO 6506-1 1999-09

ISO 6506-1 2014-10
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

ISO 6506

ISO 6506-4 2005-12

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Brinell - Teil 4: Tabelle zur Bestimmung der 

Härte

ISO 6507-1 2023-10
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

ISO 6507-2/-3

---

siehe auch

ISO 4545-1

ISO 6507-2 2018-01

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung 

der Prüfmaschinen
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ISO 6507-3 2018-01

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 3: Kalibrierung von 

Härtevergleichsplatten

ISO 6507-4 2018-02

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Vickers - Teil 4: Tabellen zur Bestimmung der 

Härtewerte

ISO 6508-1 2023-12
Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 

Rockwell - Teil 1: Prüfverfahren

Ersatz für

ISO 1024

ISO 6931-1 2016-05 Nichtrostende Stähle für Federn - Teil 1: Draht

ISO 6931-2 2005-04

Stainless steels for springs - Part 2: Narrow 

Strip

(Nichtrostende Stähle für Federn; Teil 2: Band)

ISO 7438 2020-10 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch

ISO 8402 zurückgezogen ohne Text ISO 9000 2000-12

ISO 8458-1 2002-08
Stahldraht für Federn - Teil 1: Allgemeine 

Anforderungen

ISO 8458-2 2002-08
Stahldraht für Federn - Teil 2: Patentiert-

gezogener unlegierter Federstahldraht

ISO 8458-3 2002-10
Stahldraht für Federn - Teil 3: 

Ölschlussvergüteter Federstahldraht

ISO 9000 2015-09
Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen 

und Begriffe

ISO 9000-1 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

ISO 9001 2015-09
Qualitätsmanagementsysteme – 

Anforderungen

ISO 9001 AMD 1 2024-02

Qualitätsmanagementsysteme - 

Anforderungen - Änderung 1: Ergänzungen zu 

klimabezogenen Maßnahmen

ISO 9002 zurückgezogen ohne Text ISO 9001 2000-12

ISO 9003 zurückgezogen ohne Text ISO 9001 2000-12

ISO 9004 2018-04

Qualitätsmanagement - Qualität einer 

Organisation - Anleitung zum Erreichen 

nachhaltigen Erfolgs

ISO 9004-1 zurückgezogen ohne Text ISO 9004 2000-12

ISO 9004-2 zurückgezogen ohne Text ersatzlos

ISO 9227 2022-11
Korrosionsprüfungen in künstlichen 

Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen

ISO 9227 AMD 1 2024-06
Korrosionsprüfungen in künstlichen 

Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen

ISO 9442 1988-10

Stahl; Rippen- und Rillenflachstahl für 

Federblätter, warm gewalzt; Toleranzen und 

Maße

ISO 9443 2018-05
Oberflächengüteklassen für warmgewalzten 

Stabstahl und Walzdraht

ISO 9444 zurückgezogen

Continuously hot-rolled stainless steel strip, 

plate/sheet and cut lengths - Tolerances on 

dimensions and form

ISO 9444-1,

ISO 9444-2

2009-06

2009-06

ISO 9444-1 2009-06

Kontinuierlich warmgewalzter nichtrostender 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen - 

Teil 1: Bandstahl und Bandstahl in Stäben

Ersatz für

ISO 9444

ISO 9444-2 2009-06

Kontinuierlich warmgewalzter nichtrostender 

Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen - 

Teil 2: Band und Blech

ISO 11891 2012-04

Warmgeformte zylindrische 

Schraubendruckfedern - Technische 

Lieferbedingungen

ISO 14001 2015-09
Umweltmanagementsysteme – Anforderungen 

mit Anleitung zur Anwendung

Lt. Umfrageergebnis vom 

19.08.2004 für weitere 5 Jahre 

bestätigt
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ISO 14001 AMD 1 2024-02

Umweltmanagementsysteme - Anforderungen 

mit Anleitung zur Anwendung - Änderung 1: 

Ergänzungen zu klimabezogenen Maßnahmen

ISO 16143-4 2023-10
Nichtrostende Stähle für allgemeine 

Verwendung - Teil 4: Blankstahlerzeugnisse

Ersatz für

ISO 683-18
2014-09

ISO/FDIS 3269 zurückgezogen ohne Text ISO 3269 2000-06

ISO/IEC 90003 2004-02

Software- und Systemtechnik - Richtlinien für 

die Anwendung der ISO 9001:2000 auf 

Computersoftware

empfohlen als 

Ersatz für

DIN EN ISO 9000-

3

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1 zurückgezogen

Prüfanweisungen zur Prüfmittelüberwachung; 

Einführung

(Testing instructions for checking gauges and 

measuring tools; introduction)

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 1.1

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1 zurückgezogen

Prüfmittelüberwachung - Anweisungen zur 

Überwachung von Messmitteln für 

geometrische Größen - Grundlagen (Inspection 

of measuring and test equipment - Instructions 

to inspect measuring and test equipment for 

geometrical quntities - Basic principals)

VDI/VDE/DGQ/D

KD

2618 Blatt 1.1

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.2 2003-12

Prüfmittelüberwachung - Anweisungen zur 

Überwachung von Messmitteln für 

geometrische Größen - Messunsicherheit

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 2 zurückgezogen
Prüfwanweisung für Lehrdorne (Grenz-, Gut-, 

Ausschuß-)

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 4.1

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3 zurückgezogen
Prüfwanweisung für Rachenlehren (Grenz-, 

Gut-, Ausschuß-)

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1 2004-01
Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Parallelendmaße

Ersatz für

2618 Blatt 17

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4 zurückgezogen
Prüfanweisung für Gut- und Ausschußlehrringe 

und Einstellringe

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 4.1

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9 2006-04

Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

zylindrische Gewinde-Einstellringe, Gewinde-

Lehrringe

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5 zurückgezogen ohne Text
VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 10.1
2001-11

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7 zurückgezogen
Prüfanweisung für Wanddickenmeßschrauben 

(in Anlehnung an DIN 863 Teil 3, Ausg. 10.83)

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 10.1
2001-11

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.2 2008-07
Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Winkelmesser

Ersatz für

2618 Blatt 12

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 8 zurückgezogen ohne Text 2618 Blatt 9.1 2001-11

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9 zurückgezogen
Prüfanweisung für Tiefenmeßschieber (nach 

DIN 862, Ausg. 12.88)
2618 Blatt 9.2 2005-11

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1 2006-03

Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Messschieber für Außen-, Innen- und 

Tiefenmaße

Ersatz für 

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 8

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2 2006-03
Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Tiefenmessschieber

Ersatz für

2618 Blatt 9

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3 2006-03
Prüfmittelüberwachung; Prüfanweisung für 

Höhenmessschieber

Ersatz für

2618 Blatt 10

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10 zurückgezogen
Prüfanweisung für Höhenmeßschieber (in 

Anlehnung an DIN 862, Ausg. 12.88)
2618 Blatt 9.3 2005-11

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1 2001-11

Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Bügelmessschrauben

(Inspection of measuring and test equipments - 

Tes instructions for micrometers)

Ersatz für 

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 5

2618 Blatt 7

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12 zurückgezogen
Prüfanweisung für Winkelmesser, mechanisch 

und optisch
2618 Blatt 7.2 2008-07
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VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1 2005-02

Prümittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für 

Außenmessungen

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13 zurückgezogen Prüfanweisung für Schnelltaster

VDI/VDE/DGQ

2618 Blatt 13.1

2618 Blatt 13.2

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 15 zurückgezogen ohne Text 2618 Blatt 10.8 2002-08

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17 zurückgezogen
Prüfanweisung für Parallelendmaße (nach DIN 

861 Teil 1, Ausg. 01.80)
2618 Blatt 3.1 2004-01

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 20 zurückgezogen ohne Text 2618 Blatt 11.3 2002-09

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 21 zurückgezogen ohne Text
2618 Blatt 10.3

2618 Blatt 11.2

2002-08

2002-08

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 22 zurückgezogen

Prüfanweisung für Stahlwinkel 90° (Flach-, 

Anschlag-Haarwinkel) (nach DIN 875, Ausg. 

03.81)

2618 Blatt 7.1 2010-12

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 23 zurückgezogen Prüfanweisung für Gewinde-Lehrdorne 2618 Blatt 4.8 2006-04

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 24 zurückgezogen
Prüfanweisung für Gewinde-Lehrringe (nach 

DIN 2285 und DIN 2299)
2618 Blatt 4.9 2006-04

VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 25 zurückgezogen
Prüfanweisung für Kegellehren; Dorne und 

Hülsen
2618 Blatt 4.12 2007-07

VDI/VDE/DGQ/DKD2618 Blatt 1.1 2021-07

Prüfmittelüberwachung - Anweisungen zur 

Überwachung von Messmitteln für 

geometrische Größen - Grundlagen 

Ersatz für

VDI/VDE/DGQ 

2618 Blatt 1.1

VDI/VDE/DGQ/DKD2618 Blatt 7.1 2019-05
Prüfmittelüberwachung - Prüfanweisung für 

Stahlwinkel 90°

Ersatz für

2618 Blatt 22

Bezugsquellenhinweis: Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin
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